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StoTherm Systeme
Verarbeitungsrichtlinie

Sto = Bewusst bauen.



Bei den nachfolgend in der Broschiire enthaltenen Angaben, Abbildungen, generellen technischen Aussagen und Zeichnungen ist darauf hinzuweisen, dass es
sich hier nur um allgemeine Mustervorschlage und Details handelt, die diese lediglich schematisch und hinsichtlich ihrer grundsétzlichen Funktionsweise darstel-
len. Es ist keine MaBgenauigkeit gegeben. Anwendbarkeit und Vollstandigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich
zu prufen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Angaben sind auf die 6rtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzu-
stimmen und stellen keine Werk-, Detail- oder Montageplanung dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen
Merkblattern und Systembeschreibungen/Zulassungen sind zwingend zu beachten.
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Systemaufbau

StoTherm Classic®
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Verklebung: StoLevell Uni, StoLevell Novo, StoLevell Alpha oder
StoColl Mineral HP"

Mineralische Klebemortel

Alternativ: Sto-Dispersionskleber"

Organische, verarbeitungsfertige Klebemasse, maschinell verarbeitbar
Alternativ: StoLevell FT?

Mineralischer Klebemértel, schnellabbindend

Alternativ: Sto-Turbofix Mini

Klebeverfahren auf PU-Schaum-Basis (Warmedammplatten als Nut- und
Feder-Bausatzsystem aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum)

Dammung: Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte

Brandklasse E

Waérmedammplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum nach EN 13163
Warmeleitfahigkeit 0,031 W/mK und 0,04 W/mK

Befestigung: *nicht dargestellt
Verwendung von Dibeln mit ETZ (europ. techn. Zulassung).

Unterputz: StoArmat Classic plus

Organischer, zementfreier, verarbeitungsfertiger Unterputz mit
Fihrungskorn, organischer Bindemittelanteil max. 6 %
Alternativ mit QS-Technologie?: StoArmat Classic plus QS

Bewehrung/Armierung: Sto-Glasfasergewebe

Alkalibestéandiges Glasfasergewebe, erfullt hochste Anforderungen an
Risssicherheit und StoBfestigkeit

Alternativ: Sto-Abschirmgewebe AES

Schlussbeschichtung: StoLotusan K/MP
Verarbeitungsfertiger Oberputz mit Lotus-Effect®-Technologie,
Alternativ: Stolit K/R/MP oder Stolit QS* K/R/MP
Organischer, zementfreier, verarbeitungsfertiger Oberputz
Alternativ: StoSilco K/R/MP oder StoSilco QS? K/R/MP
Verarbeitungsfertiger Siliconharz-Oberputz

Schlussanstrich (optional): *nicht dargestellt
StoColor Lotusan G mit Lotus-Effect®-Technologie,
StoColor Silco G oder StoColor Dryonic G

Wird StoTherm Classic auf Holz- und Leichtbauuntergriinden eingesetzt, ist zum Kleben
grundsatzlich Sto-Dispersionskleber oder StoColl Mineral HP zu verwenden.

Schnellabbindende Variante fiir den kritischen Witterungsbereich zwischen + 1 °C und
+20 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, luftfeuchtigkeitsunabhéngig

| Systemaufbau/Systembeschreibung

Systembeschreibung

Systemvorteile

3)

hoch mechanisch belastbar

Systemsicherheit - mehr als 100 Millionen Quadratmeter Referenzfldche

risssicher durch organischen Beschichtungsaufbau

hohe Widerstandsfahigkeit gegen Mikroorganismen (Algen und Pilze), besonders mit
einem erganzenden Anstrichaufbau

intensive, dunkle Farbténe mdglich

zementfreie, verarbeitungsfertige Systemkomponenten

hagel-, starkregen- und orkanfest nach FIBAG-Simultantest

StoTherm Classic®

Zementfreies Warmedamm-Verbundsystem mit maximaler
Risssicherheit und StoBfestigkeit

Anwendung e Alt- und Neubau bis zur Hochhausgrenze
o geeignet fir Passivhausstandard

Untergrund o Mauerwerk wie z. B. Ziegel, Kalksandstein,
Porenbeton, Sicht- und Verblendmauerwerk
o Beton, Plattenbau (Dreischichtplatten)
o Holzbauweise (Massiv-, Rahmen- und Tafelbau)
o bestehende Warmedamm-Verbundsysteme

(Aufdopplung)
Befestigung o kleben
o kleben und diibeln
Warmeschutz o \Warmedammplatte aus EPS bis 400 mm
Brandverhalten o Klasse B, C nach EN 13501-1, abhéngig vom
Systemaufbau
Schlagfestigkeit o hoch mechanisch belastbar, bis 15 Joule im Stan-
dardaufbau

o mit hochschlagfestem Aufbau belastbar bis 60 Joule

e im entsprechenden Systemaufbau — hochste Hagel-
widerstandsklasse 5

e ballwurfsicher nach DIN 18032-3

e hagel-, starkregen- und orkanfest nach FIBAG-
Simultantest

Weitere Eigenschaften iQ - Intelligent Technology optional

e Anti-Elektro-Smog optional

Gestaltungsmaglich-
keiten

organische und Siliconharz-Putze sowie Putz mit
Lotus-Effect® Technology in Kratz-, Rillenputz-
struktur oder als Modellierputz

plastische Fassadenelemente aus Verolith-Granulat
vorgefertigte Putzelemente

Farbspektrum tonbar nach StoColor System
Hellbezugswert = 20 % (< 20 % auf Anfrage

moglich)

Verarbeitung zementfreie, verarbeitungsfertige Systemkomponenten
keine Zwischenbeschichtung notwendig
besonderer Schutz gegen Algen und Pilze durch
einen 2-fachen Farbanstrich

o maschinell verarbeitbar

Realisierung von Projekten auch in der kiihleren
Jahreszeit durch Einsatz von QS Technology

Zulassungen/Normen Es gelten die jeweiligen europdischen und /oder

nationalen Zulassungen.

O Das Warmedamm-Verbundsystem StoTherm Classic in
Verbindung mit den eigens fur Passivhauser
entwickelten Detailldsungen ist vom Passivhaus Institut in
Darmstadt zertifiziert als ,, Passivhaus
geeignete Komponente”.

Schnelltrocknende Variante fiir den kritischen Witterungsbereich zwischen + 1 °C und
+10 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit
bis zu max. 95 %



Systemaufbau

StoTherm Vario
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1 Verklebung: StoLevell Uni, StoLevell Novo, StoLevell Alpha,
StoLevell Duo oder StoColl Mineral HP"
Mineralische Klebemortel
Alternativ: StoLevell FT"
Mineralischer Klebemortel, schnellabbindend
Alternativ: Sto-Turbofix Mini
Klebeverfahren auf PU-Schaum-Basis (Warmedammplatten als Nut- und
Feder-Bausatzsystem aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum)

2 Dammung: Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte
Brandklasse E
Warmedammplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum nach EN13163
Warmeleitfahigkeit 0,031 W/mK und 0,04 W/mK

3 Befestigung: *nicht dargestellt
Verwendung von Dibeln mit ETZ (europ. techn. Zulassung).

4 Unterputz: StoLevell Uni, StoLevell Novo oder StoLevell Duo
Mineralischer Unterputz
Alternativ: StoLevell FT"
Mineralischer Klebemortel, schnellabbindend

5 Bewehrung/Armierung: Sto-Glasfasergewebe
Alkalibestandiges Glasfasergewebe, erfillt hochste Anforderungen an
Risssicherheit und StoBfestigkeit
Alternativ: Sto-Abschirmgewebe AES

6 Zwischenanstrich: Sto-Putzgrund oder Sto-Prep QS?
bei organischer Schlussbeschichtung
Alternativ: StoPrep Miral bei mineralischer Schlussbeschichtung

7 Schlussbeschichtung: StoLotusan K/MP
Verarbeitungsfertiger Oberputz mit Lotus-Effect®-Technologie,
Alternativ: Stolit K/R/MP oder Stolit QS? K/R/MP
Organischer, zementfreier, verarbeitungsfertiger Oberputz
Alternativ: StoSilco K/R/MP oder StoSilco QS? K/R/MP
Verarbeitungsfertiger Siliconharz-Oberputz
Alternativ: StoSil K/R/MP
Verarbeitungsfertiger Silikat-Oberputz
Alternativ: StoMiral K/R/MP oder StoMiral FT"
Mineralischer Oberputz

8 Schlussanstrich (optional): *nicht dargestellt
StoColor Lotusan G mit Lotus-Effect®-Technologie,
StoColor Silco G, StoColor Jumbosil oder StoColor Dryonic G

Systembeschreibung

Systemvorteile

o freie Wahl an Oberputzen

o dekorative Fassadengestaltung mit Keramik und Naturstein

e rein mineralischer Beschichtungsaufbau méglich

o hohe Widerstandsfahigkeit gegen Mikroorganismen (Algen und Pilze), besonders mit
einem zusatzlichen Anstrichaufbau (inkl. Grundierung)

StoTherm Vario
Warmedamm-Verbundsystem mit mineralischem Unterputz
fiir vielfaltige Oberflachen

Anwendung o Alt- und Neubau bis zur Hochhausgrenze
o geeignet fir Passivhausstandard

Untergrund o Mauerwerk wie z. B. Ziegel, Kalksandstein,
Porenbeton, Sicht- und Verblendmauerwerk
o Beton, Plattenbau (Dreischichtplatten)
* Holzbauweise (Massiv-, Rahmen- und Tafelbau)
o bestehende Warmedamm-Verbundsysteme
(Aufdopplung)

Befestigung o kleben
o kleben und diibeln

Warmeschutz o Warmedammplatte aus EPS bis 400 mm
o bei Naturstein und keramischer Bekleidung
bis 200 mm

Brandverhalten e Klasse B, C nach EN 13501-1, abhdngig vom
Systemaufbau

Schlagfestigkeit ® mechanisch belastbar

Weitere Eigenschaften ¢ iQ — Intelligent Technology optional
o Anti-Elektro-Smog optional

Gestaltungsmaglich- o organische und Siliconharz-Putze, Putz mit Lotus-
keiten Effect® Technology sowie mineralische und
Silikat-Putze in Kratz-, Rillenputzstruktur oder als
Modellierputz
e plastische Fassadenelemente aus Verolith-Granulat
o vorgefertigte Putzelemente
o Natursteinfliesen?, Klinkerriemchen?, Keramikflie-
sen® und Glasmosaik®

Farbspektrum o begrenzt ténbar nach StoColor System
o Hellbezugswert = 25 % (< 25 % auf Anfrage
maglich)
Verarbeitung o maschinell verarbeitbar

o Stop & Go-Technologie

o Realisierung von Projekten auch in der kihleren
Jahreszeit durch Einsatz von QS? Technology

o je nach Putzart und Farbton zweifacher Farban-
strich notwendig

© bei organischen Oberputzen kein Farbanstrich
notwendig

Zulassungen/Normen o Es gelten die jeweiligen europaischen und /oder
nationalen Zulassungen.

" Schnellabbindende Variante fiir den kritischen Witterungsbereich zwischen + 1 °C und
+20 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, luftfeuchtigkeitsunabhéngig

? schnelltrocknende Variante fiir den kritischen Witterungsbereich zwischen + 1 °C und
+10 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit

bis zu max. 95 %

¥ Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinie , StoTherm Systeme mit harten Belagen”.

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Systemaufbau/Systembeschreibung | 7



Systemaufbau

StoTherm Mineral
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Verklebung: StoLevell Uni, StoLevell Novo oder StoLevell Duo
Mineralische Klebemortel

Alternativ: Sto-Dispersionskleber"

Organische, verarbeitungsfertige Klebemasse, maschinell verarbeitbar
Alternativ: StoLevell FT?

Mineralischer Klebemortel, schnellabbindend

Dammung: Sto-Steinwolleplatten/-Speedlamelle
Brandklasse A1
Warmedammplatte aus Steinwolle nach EN 13162

Befestigung:
Verwendung von Dubeln mit ETZ (europ. techn. Zulassung).

Unterputz: StoLevell Uni, StoLevell Novo oder StoLevell Duo
Mineralischer Unterputz

Alternativ: StoLevell FT?

Mineralischer Klebemortel, schnellabbindend

Bewehrung/Armierung: Sto-Glasfasergewebe

Alkalibestandiges Glasfasergewebe, erfillt hochste Anforderungen an
Risssicherheit und StoBfestigkeit

Alternativ: Sto-Glasfasergewebe F

Alternativ: Sto-Abschirmgewebe AES

Zwischenbeschichtung: *nicht dargestellt
StoPrep Miral
Gefullter, pigmentierter, mineralischer Voranstrich

Schlussbeschichtung: StoLotusan K/MP
Verarbeitungsfertiger Oberputz mit Lotus-Effect®-Technologie
Alternativ: Stolit K/R/MP oder Stolit QS* K/R/MP
Organischer, zementfreier, verarbeitungsfertiger Oberputz
Alternativ: StoSilco K/R/MP oder StoSilco QS® K/R/MP
Verarbeitungsfertiger Siliconharz-Oberputz

Alternativ: StoSil K/R/MP

Verarbeitungsfertiger Silikat-Oberputz

Alternativ: StoMiral K/R/MP oder StoMiral FT?
Mineralischer Oberputz

Schlussanstrich: *nicht dargestellt
StoColor Lotusan G mit Lotus-Effect®-Technologie oder
StoColor Silco G

Wird StoTherm Mineral auf Holz- und Leichtbauuntergriinden eingesetzt, ist zum
Kleben grundsatzlich Sto-Dispersionskleber oder StoColl Mineral HP zu verwenden.

Schnellabbindende Variante fiir den kritischen Witterungsbereich zwischen + 1 °C und
+20 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, luftfeuchtigkeitsunabhéngig

8| Systemaufbau/Systembeschreibung

Systembeschreibung

Systemvorteile

3)

4)

nichtbrennbar

freie Wahl an Oberputzen

dekorative Fassadengestaltung mit Keramik und Naturstein

rein mineralischer Beschichtungsaufbau méglich

hohe Widerstandsfahigkeit gegen Mikroorganismen (Algen und Pilze), besonders mit
einem zusatzlichen Anstrichaufbau (inkl. Grundierung)

StoTherm Mineral
Nichtbrennbares Warmedamm-Verbundsystem, besonders
geeignet fiir Hochhauser und offentliche Gebaude

Anwendung o Alt- und Neubau auch iiber der Hochhausgrenze
e besonders geeignet fiir Hochhauser und 6ffentliche
Gebaude
o geeignet fiir Passivhausstandard
Untergrund o Mauerwerk wie z. B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton,
Sicht- und Verblendmauerwerk
o Beton, Plattenbau (Dreischichtplatten)
o Holzbauweise (Massiv-, Rahmen- und Tafelbau)
e bestehende Warmeddmm-Verbundsysteme (Aufdopplung)
Befestigung o kleben
o kleben und diibeln
Warmeschutz o \Warmeddammplatte aus Mineralwolle bis 300 mm

bei Naturstein und keramischer Bekleidung bis 200 mm

Brandverhalten Klasse A2 nach EN 13501-1

Schlagfestigkeit mechanisch belastbar

Weitere
Eigenschaften

iQ — Intelligent Technology optional
Anti-Elektro-Smog optional

Gestaltungsmog-
lichkeiten

organische und Siliconharz-Putze, Putz mit Lotus-Effect®
Technology sowie mineralische und Silikat-Putze in
Kratz-, Rillenputzstruktur oder als Modellierputz
plastische Fassadenelemente aus Verolith-Granulat
Natursteinfliesen?, Klinker®, Keramikfliesen? und
Glasmosaik®

Farbspektrum begrenzt ténbar nach StoColor System

Hellbezugswert > 25 % (< 25 % auf Anfrage mdglich)

maschinell verarbeitbar

Stop & Go-Technologie

Realisierung von Projekten auch in der kihleren
Jahreszeit durch Einsatz von QS?-

und FT?-Technology

je nach Putzart und Farbton zweifacher Farbanstrich
notwendig

bei organischen Oberputzen kein Farbanstrich notwendig
besonderer Schutz gegen Algen und Pilze durch einen
2-fachen Farbanstrich

Verarbeitung

Zulassungen/
Normen

Es gelten die jeweiligen europdischen und /oder
nationalen Zulassungen.

Schnelltrocknende Variante fiir den kritischen Witterungsbereich zwischen + 1 °C und
+10 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit

bis zu max. 95 %

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinie ,StoTherm Systeme mit harten Belagen”.

Die Informationen auf den Folgeseiten sind weitestgehend auch fur das
mineralische Warmedamm-Verbundsystem StoTherm Mineral gultig
bzw. anwendbar. Abweichungen werden ab Seite 50 beschrieben.



Systemaufbau

StoTherm PIR
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Verklebung: StoLevell Novo oder StoLevell Uni
Mineralische Klebemortel
Alternativ: StolLevell FT*

Dammung: Sto-Dammplatte PIR BLF-S
Polyisocyanurat-Hartschaum-Dammplatte nach DIN EN 13165

Befestigung: StoSchraubdiibel K-Race 8/60

Unterputz: StoLevell Novo (10mm)
Mineralischer Leichtarmierungsmortel

Bewehrung/Armierung: Sto-Glasfasergewebe
Alternativ: Sto-Glasfasergewebe F
Alternativ: Sto-Abschirmgewebe AES

Zwischenbeschichtung: Sto-Putzgrund, Sto-Putzgrund QS

Schlussbeschichtung: Stolit® K/R/MP
Organischer Oberputz

Alternativ: StoLotusan® K/MP
Oberputz mit Lotus-Effect® Technology
Alternativ: StoSilco® K/R/MP
Siliconharz-Oberputz

Alternativ: StoSilco® blue K/MP
Siliconharz-Oberputz ohne bioziden Filmschutz
Alternativ: StoMiral® K/R/MP
Mineralischer Oberputz nach EN 998-1
Alternativ: StoSil® K/R/MP
Silikat-Oberputz

Schlussanstrich: *nicht dargestellt
StoColor Lotusan G mit Lotus-Effect®-Technologie oder
StoColor Silco G

Systembeschreibung

Systemvorteile

o schlanker Systemaufbau mit hoher Dammleistung

o effiziente Wohnraumnutzung im Neubau

e schlanke Systemaufbauten bei beengten Platzverhaltnissen
o nachhaltiger Dammstoff mit pure life Umweltzeichen

e architektonische Gestaltungsfreiheit, inshesondere auch
fir denkmalgeschiitze Gebaude

keine Brandriegel notwendig

hohe Widerstandsfahigkeit gegen Mikroorganismen
(Algen und Pilze)

e hoch witterungsbestéandig

e wasserdampf- und CO,-durchlassig

StoTherm PIR

Schlankes Warmedamm-Verbundsystem fiir 6kologisches,
effizientes Bauen mit vielen Oberflachen

Anwendung o Alt- und Neubau bis zur Hochhausgrenze
e geeignet fir Passivhausstandard
Untergrund o Mauerwerk wie z. B. Ziegel, Kalksandstein,
Porenbeton
e Beton, Plattenbau (Dreischichtplatten)
Befestigung o kleben und diibeln
Warmeschutz o \Warmedammplatte aus Polyisocyanurat-Hart-
schaum bis 300 mm
Brandverhalten e Klasse C nach EN 13501-1
Schlagfestigkeit e mechanisch belastbar

Weitere Eigenschaften e iQ-intelligent Technologie optional
o Anti Elektro-Smog optional

Gestaltungsmoglich- e organische und Siliconharz-Putze, Putz mit
keiten Lotus-Effect® Technology sowie Silikat-Putze in
Kratz-, Rillenputzstruktur oder als Modelierputz

Farbspektrum o Begrenzt tonbar nach StoColor System
¢ Hellbezugswert = 25 %

Verarbeitung o maschinell verarbeitbar

o Stop & Go-Technologie

o Realisierung von Projekten auch in der kihleren
Jahreszeit durch Einsatz von QS?-
und FT2-Technology

e je nach Putzart und Farbton zweifacher Farban-
strich notwendig

o bei organischen Oberputzen kein Farbanstrich
notwendig

o hesonderer Schutz gegen Algen und Pilze durch
einen 2-fachen Farbanstrich

Zulassungen/ o Es gelten die jeweiligen europadischen und /oder
Normen nationalen Zulassungen

* FT Technology fiir die nasskalte Jahreszeit, schnell abbindend — friihregenfest

Die Informationen auf den Folgeseiten sind weitestgehend auch fur das
Warmeddamm-Verbundsystem mit der Sto-Dammplatte PIR gultig bzw.
anwendbar. Abweichungen werden ab Seite 58 ff. beschrieben.

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt. X
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. Systemaufbau/Systembeschrelbung | 9



Untergrundvorbehandlung

Nur wenn der Untergrund bestimmte Kriterien erfillt
und auf Tragfahigkeit gepriift ist, kann ein Warme-
damm-Verbundsystem fachgerecht angebracht werden.
Bei verschmutzten, saugenden oder unebenen Unter-
griinden ist stets eine Vorbehandlung erforderlich.

Weitere Informationen Gber Untergriinde und deren Vorbe-
handlung, z. B. welche Klebemasse fur welchen Untergrund
geeignet ist, entnehmen Sie den jeweiligen Technischen Merk-
blattern und/oder den Bestimmungen der ONORM B 6400-1.

Grundierungsmittel werden stets durch Verdinnen auf den
jeweiligen Untergrund eingestellt. Grundierungen dirfen nach
Trocknung nicht gldnzend stehen bleiben.

Nach erfolgreicher Untergrundvorbehandlung stellt die rich-
tige Kleberwahl zum gewahlten System den nachsten wichti-
gen Schritt dar. Je nach System und Untergrund kann zusatz-
lich die VerdUbelung der Dammplatten notwendig sein.

Beriicksichtigen Sie die richtige Verarbeitungstemperatur und
Baufeuchte. Insbesondere eine nachtrégliche Durchfeuchtung
des Untergrundes (z.B. durch Innenputz; Estrich) ist zu vermei-
den. Die untere Verarbeitungstemperatur liegt — mit Aus-
nahme der Sto-QS- und Sto-FT-Produkte — bei +5°C.

Taren, Fenster, Sonnenschutzkasten und Horizontalabdeckun-
gen (z. B. Attikaverblechung) mussen vor Beginn der Dammar-

beiten montiert sein.
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Untergrundtabelle
Untergrund Untergrund-
vorbehandlung

Glatter Sichtbeton/
glatte Keramikoberflache

Ausblithungen

Durchfeuchtet

Organische und Silicon-
harzgebundene Putze

Moose, Algen, Pilze

Staubig, schmutzig

Fettig, Schaldlreste

Anstrich,
abblatternd

Putz/Anstrich, kreidend

Saugend

Putz, sandend

Sinterhaut

Putz, miirbe,
nicht tragféhig

Putz mit Ausbriichen

Unebenheiten?

Vorsatzschalen,
Verblendungen,
Vormauerungen

! Bei aufsteigender Feuchtigkeit mit erkennbarem Durchfeuchtungs-

grundieren

trocken abkehren, abbiirsten

Ursache abstellen,
Austrocknung abwarten”

reinigen, auf Tragfahigkeit
priifen, gegebenenfalls zement-
freie Kleber verwenden

reinigen, trocknen lassen,
Grundierung auftragen und
nicht nachwaschen

abkehren, abbirsten, dampf-
strahlen, trocknen lassen

dampfstrahlen unter Zusatz von

Reinigungsmitteln, mit sauberem

Wasser nachwaschen und
trocknen lassen

mechanisch entfernen oder

abbeizen mit Sto-Fassadenabbei-
zer, hochdruckdampfstrahlen, mit

sauberem Wasser nachwaschen
und trocknen lassen

reinigen und grundieren

grundieren

abbirsten und grundieren

mechanisch entfernen

mechanisch entfernen

Hohlstellen abschlagen
und Fehlstellen mit geeignetem

Mértel in einem eigenen Arbeits-
gang verfillen, Trocknungszeiten

einhalten

mechanisch entfernen bzw. mit
geeignetem Mortel in einem

eigenen Arbeitsgang egalisieren,

Trocknungszeiten einhalten

herstellen eines tragfahigen
Untergrundes durch Verkleben
oder Nachverdiibeln nach
statischer Erfordernis

horizont reichen diese VorbereitungsmaBnahmen nicht aus.

J< 1 cm/m

Grundierung

StoPrep Contact
+ 20 % Zement

StoPrim Fungal

StoPlex W

StoPlex W
StoPrim Micro

StoPlex W
StoPrim Micro



Brandschutz

Brandabschottung - Sturzausbildung

Die Anforderungen an das Brandverhalten (Klasse des Brandverhal-

tens gemaB ONORM EN 13501-1) und gegebenenfalls erforderli-

che ZusatzmaBnahmen, wie z. B.

e der Einbau und die Lage von Brandschutzriegeln/-banderolen,

e das Dammen von Untersichten u. dgl.,

o die Fassadenddammung im Bereich der Ubergénge von Brandab-
schnitten, sind zu planen.

Die Ausfihrung von Brandschutzriegeln/-banderolen ist von der
Art und Anzahl der GeschoBe, Lage der Fenster und von etwaigen
Vorschreibungen der Baubehtrde abhangig. Die Lage der Brand-
schutzschotte sind vom Planer vorzugeben.

Sturzausbildung an Gebaudeé6ffnungen

Die Sturzkante eines Warmedamm-Verbundsystems Gber Fenstern
und Turen unterliegt bei allen Gebauden im Falle eines Flammen-
austritts besonders hohen Beanspruchungen. Daher ist in Warme-
damm-Verbundsystemen bei Verwendung des Dammstoffes Poly-
styrol mit einer Dicke > 10 cm und bei Einsatz bei Gebauden der
Klasse 4 und 5 laut OIB-RL 2 die Sturzausbildung mit dem Damm-
stoff Mineralwolle, vollflachig verklebt und verdibelt auszuftihren
(siehe Detailzeichnungen).

Gebaudeklasse 4 Gebaudeklasse 5

Oberirdische GeschoBe: 4 Aufenthaltsraumniveau:
Aufenthaltsraumniveau: > 7 < 11 m >11<22m

1 Betriebseinheit ohne Begren- Gebaude, die nichtin GK 1, 2, 3
zung der Grundfldche oder oder 4 fallen, oder Gebaude, die
mehrere Wohnungen bzw. vorwiegend aus unterirdischen
Betriebseinheiten, GeschoBen bestehen.

jeweils < 400 m?

Brandschutztechnische MaBnahmen fur das WDVS sind
von der jeweiligen Baubehorde zu definieren und vom Pla-
ner im Detail vorzugeben. Bei Unklarheiten sind die not-
wendigen Angaben vom Auftraggeber einzuholen.

Brandabschottung - Brandriegel

Sturzausbildung mit Brandriegel

Dammplatte > 10 cm

Wandkonstruktion

Sto-Diibelkombischeibe, 140 mm

Schraubdiibel gemaR Zulassung

Kleber vollflachig auftragen.

Lamelle/Steinwolle

Sto-Gewebewinkel Standard
Dammplatte aus Mineralwolle (= 3cm)

bewehrter Unterputz
qgf. Zwischenbeschichtung
Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.
Sto-Anputzleiste gemaR Technischem Merkblatt

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fenster
gemaR Angaben des F

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. Brandschutz | 11



Brandschutz

Brandabschottung — Banderole

Anstelle der Ausbildung eines Brandschutzriegels je Fenster
kann eine geschoBweise Abtrennung durch die Brandbande-
role erfolgen. Sie bietet folgende Vorteile: Zum einen spart sie
Zeit auf der Baustelle, zum anderen vermeidet sie Verarbei-
tungsfehler beim Anbringen von Ddmmsystemen.

Der klassische Brandschutzriegel muss immer direkt tber der

Gebaudedffnung liegen. Da sich dort jedoch haufig Verschat-
tungseinrichtungen (z. B. Sonnenschutzkasten) befinden, sind
stets neue brandschutztechnische Bewertungen und teilweise
umfangreiche Detailanpassungen nétig.

Beim Brandschutzriegel, bei Sonnenschutzkasten und bei der
Banderole kann der Abstand zwischen Unterkante-Sturz und
Unterkante-Brandriegel bis zu 50 cm betragen.

Auch die Anschlussdetails bei mauerwerksbindigen Fenstern
bzw. Fenstern in der Dammebene werden somit leichter hand-
habbar. Diese Methode |asst bereits erkennen, dass sie die
bisherige Praxis vereinfachen wird — ohne Abstriche bei der
Brandsicherheit. Kreuzfugen der Flachenddmmung (EPS-F) mit
der MW-Lamelle sind zu vermeiden.

Umlaufende Brandschutzbanderole bei einem mehrgeschoBigen
Gebaude.

12| Brandschutz

Brandabschottung — Banderole

Sturzausbildung mit Banderole / Schnitt

/\ : .

Démmplatte > 10 cm

|

|

i

: Da aus EPS (2 cm) L
é |

|

|

|

1

|

Kleber vollflachig auftragen.

Sto-Diibelkombischeibe, 140 mm

E : Schraubdiibel gemaR Zulassung

>20cm

Kleber vollflachig auftragen.

Lamelle/Steinwolle

|
|
fi—— bewehrter Unterputz
|
|

p— qgf. Zwischenbeschichtung

+—— Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

<50cm

>3 cnf
T

— St bewinkel Standard

Sto-Anputzleiste gemaR Technischem Merkblatt
—— oder Sto-Fugendichtband gemaR Technischem
Merkblatt

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fenster
aemaR Anaaben des Fensterherstellers.

Wichtig
Bei Balkonen oder Loggienplatten mit thermischer Trennung

in der Ebene der Warmedammung sind zur Vermeidung der
Brandweiterleitung ebenfalls Brandschutzriegel vorzusehen.

Optional kann auf die versetzten MW-Lamellenplatten ein 2 cm
dicker EPS-Streifen aufgeklebt werden, um beim Aufbringen des
Unterputzes einen einheitlichen Untergrund zu erreichen.



Befestigungsarten

Kleben

Tragféhiger Untergrund mit Uneben-
heiten bis 1 cm. Untergrundbeurtei-
lung ist nach ONORM B 6400-1 defi-
niert.

Bei Untergriinden laut ONORM B 6400-1,
kann als Ausnahme EPS-F und EPS-FS nur
verklebt werden, z. B. bei neuwertigen
Ziegel- und Mantelbetonsteinen. Die
Kontaktflache zum Untergrund hat mind.
40 % zu betragen.

Kleben und Diibeln

Nicht neuwertiger, tragfahiger, ver-
putzter Untergrund

Bei nicht neuwertigen Untergriinden

(z. B. Putzuntergrund) ist eine Verdu-
belung in der Flache und im Randbereich
mit DUbeln mit ETZ (Europaisch Techni-
sche Zulassung) und eine Auszugsprifung
nach ONORM B 6400-2 auf der Baustelle
vorzunehmen.

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Dammplattenbefestigung (EPS)

Kleben / Kleben und Diibeln

Dammstoff
Sto-Polystyrol-Hartschaumplatten sind
winkelgerecht, kantengerade und maB-
genau.

Die Dammplatten sind wahrend der gesamten Ausftihrungszeit vor
Witterungseinflissen wie Warmeeinwirkung, UV-Strahlung, Feuch-
tigkeit (z. B. durch geeignete Geristnetze) und mechanischer Be-
schadigung zu schiitzen (keine feuchten, nassen oder beschadigten
Déammplatten verwenden).

Aufgrund des silbergrauen Farbtons der Dammplatte (WLG 031)
mussen MaBnahmen zur Vermeidung einer thermischen Aufheizung
berticksichtigt werden. Das weitere Applizieren der Beschichtungen
sollte innerhalb weniger Tage erfolgen.

Verklebung der Dammplatten

Bei zu langer Standzeit des Klebemortels auf der Dammplatte
oder Wand bildet sich am Klebemortel eine Haut, die zu Haf-
tungsproblemen fiihren kann. Daher sind die Dammplatten
unverzlglich nach dem Klebemoértelauftrag einzudriicken,
einzuschwimmen und anzupressen.

Die Dammplatten sind passgenau von unten nach oben satt
aufeinander gestoBen und voll auf Fuge im Verband zu verkle-
ben. Kreuzfugen sind keinesfalls zuldssig. Es durfen zwischen
den Dammplatten keine offenen Fugen entstehen. Unver-
meidbare Fugen Uber 2 mm Breite sind mit Dammstoff oder
geeignetem Fullschaum zu schlieBen. Fugen Uber 5 mm Breite
sind unzulassig.

In Fugen und zwischen PlattenstoBen darf kein Unterputzmor-
tel gelangen. Beschadigte Dammplatten durfen nicht einge-
baut werden. Reststlicke (Mindestbreite 15 cm) dirfen nur
vereinzelt Gber der Flache verteilt (nicht an Geb&dudeauBen-
kanten und Gebdudeoffnungen) verlegt werden.

Befestigungsarten/Dammplattenbefestigung (EPS) | 13



Dammplattenbefestigung (EPS)

Kleben

Warmebriicken vermeiden: Klebemdértel zwischen PlattenstéBen oder
Fugen sofort und restlos entfernen.

Vollflachige Verklebung

Bei ebenen Untergriinden den Klebemortel
vollflachig auf die Dammplatte auftragen.
Abzahnung mit Zahntraufel 15 x 15 mm.
Die Zahntraufel dabei nicht zu flach halten
um ausreichend Materialauftrag zu ge-
wahrleisten. Zur Plattenfixierung Auflage-
brett/Schleifbrett verwenden.

Nach dem Andriicken der Dammplatte
muss die Kleber-Kontaktflache gemessen
am Untergrund mindestens 80 % betra-
gen.

Randwulst- Punkt-Verklebung

Bei unebenen Untergriinden bis 1 cm eine
umlaufende Kleberwulst von ca. 6 cm
Breite am Plattenrand und mindestens 3
Klebepunkte (DM ca. 15 cm) in der Plat-
tenflache auftragen. Die Kleber-Kontakt-
flache muss mindestens 40 % betragen.

14| Dammplattenbefestigung (EPS)

Nach angedriickter Dammplatte muss die
Kleber-Kontaktflache gemessen zum
Untergrund 40 % betragen.

Maschineller Klebemortelauftrag auf
die Dammplatten

Bei ebenen und unebenen Untergriinden
bis 1 cm/m eine umlaufende Kleberwulst
mit eingeschlossenem W oder M auftra-
gen.

Nach dem Andriicken der Dammplatte
muss die Kleber-Kontaktflache gemessen
zum Untergrund mindestens 40 % betra-
gen.



Dammplattenbefestigung (EPS)

Maschineller Klebemértelauftrag auf
die Wand

Bei ebenen Untergriinden Kleberwulst in
Schlangenlinien (maanderfoérmig) im
Abstand von max. 10 cm auf die Wand
auftragen.

Nach angedriickter Dammplatte muss die
Kleber-Kontaktflache gemessen zum
Untergrund mindestens 60 % betragen.

Verlegung der Dammplatten
Dammplatten von unten nach oben dicht
gestoBBen im Verband, an den Gebaude-
ecken versetzt, verlegen. Die Platten satt an
die Wand andrlcken. Hervorquellenden
Kleber entfernen, um Warmebriicken zu
vermeiden. Ein Mindestversatz der Ddmm-
plattenfuge von 15 cm ist einzuhalten.

Die Fuge zum Wandbildner ist bei der
ersten Dammplattenreihe und in weiterer
Folge zumindest bei jeder dritten sowie
bei der vorletzten Dammplattenreihe
durchgehend zu verschlieBen.

Mauerwerksoéffnungen

Im Eckbereich von Mauerwerksoffnungen
(wie z. B. Fenster, Ttren) sind die Damm-
platten, wo maglich, im sogenannten
Stiefelschnitt zuzuschneiden. Ausnahmen
koénnen Brandschutzriegel, Schirzenele-
mente und dergleichen sein.

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Kleben - Sto-Turbofix Mini

Die Sto-Turbofix Mini
Verarbeitungskomponenten

e Sto-Turbofix Mini Dose mit
1K-Klebeschaum
Sto-Fullschaumpistole Profi
Sto-Pistolenreiniger

Schutzbrille

Handschuhe

Sto-Polystyrol Hartschaumplatte
EPS-F, Nut und Feder

Dose schitteln
Die Dose kraftig schutteln, um
den Klebeschaum aufzumischen.

Pistole aufschrauben
Aufschrauben der Schaumpistole auf
die Sto-Turbofix Mini Dose.

Klebeschaumauftrag auf die Damm-
platte

Auftragen einer umlaufenden Klebe-
schaumwulst mit eingeschlossenem

W oder M. Bei der Verklebung von
Sto-Turbofix Mini sind Nut+Feder Damm-
platten empfohlen. Diese minimieren die
Gefahr der Nachexpansion.

Verlegung der Dammplatten
Dammplatten von unten nach oben dicht
gestoBen im Verband, an den Gebaude-
ecken versetzt, verlegen.

Hinweis: Die Dammplatten durfen nicht
an die Wand geklopft werden. Die Kleber-
Kontaktflache muss = 40 % sein.

Déammplattenbefestigung (EPS) | 15



Dammplattenbefestigung (EPS)

Kleben - Sto-Turbofix Mini

Dosenwechsel

Die Pistole von der restentleerten

Dose abschrauben und eventuell vorhan-
dene Schaumreste mit Hilfe des Sto-Pisto-
lenreinigers entfernen. Danach kann die
Pistole auf die néchste Dose aufgeschraubt
werden.

Nachjustieren

Die verlegten Dammplatten mussen
wahrend der offenen Zeit des Klebeschaums
(10-20 min) mit einer langen Wasserwaage
oder Setzlatte nachjustiert werden.

Lagerung/Reinigung

Idealerweise sollte die Pistole kontinuierlich
auf einer gefullten Dose aufgeschraubt sein.
Durch das geschlossene System kann der
Schaum nicht erharten. Ansonsten muss die
Schaumpistole wie im Bild gezeigt und im
Folgenden beschrieben gereinigt werden:
Aufschrauben der Schaumpistole auf den
Sto-Pistolenreiniger und durchspilen der
Pistole.

Sto-Turbofix Mini Recycling leicht gemacht!

Recycling der restentleerten Sto-Turbofix Mini Dosen durch INTERSEROH Aust-
ria GmbH. Fur Rickfragen steht die INTERSEROH Austria GmbH unter

01/714 2005-34 zur Verfligung

16| Dammplattenbefestigung (EPS)

Kleben und Diibeln

Untergriinde

Bei entsprechenden Untergriinden nach ONORM B 6400-1 hat
eine zusatzliche Verdlbelung der Dammplatten zu erfolgen. Bei
solchen Untergriinden mussen Dibel mit ETZ (Europ. techn. Zulas-
sung) und Priifung nach ONORM B 6400-2 verwendet werden.
Dammsysteme mit einer flachenbezogenen Masse > 30 kg/m?
benotigen immer eine Verdibelung.

Verankerungstiefe

Entsprechend der Dibelzulassung (ETZ) muss der Dibel in
Wandbaustoffen in der erforderlichen Tiefe verankert werden.
Altputz oder Mantelbetonplatten /-steine gelten nicht als geeig-
neter Verankerungsuntergrund. Bei Mantelbeton hat die Veran-
kerung im Betonkern zu erfolgen.

Ausziehversuche
Bei zweifelhaften Untergrinden muss die Auszugsfestigkeit durch
Messung am Objekt nach ONORM B 6400-2 ermittelt werden.

Diibelspezifikationen:

Die Dubellange hdangt vom jeweiligen Wandbildner (tragfahi-
ger Untergrund), der Verankerungstiefe des Dubels, der Kle-
bedicke, Art und Dicke des Dammstoffs, bestehendem Alt-
putz, bestehendem WDVS samt Kleber mit Unter- und
Oberputz, allfalligen weiteren nicht tragenden Schichten so-
wie von oberflachenbiindiger oder versenkter Ausfiihrung ab.
Die Dibelanzahl ist von der Héhe bzw. Lage (Flache, Rand)
abhéangig. Die Verdlbelung erfolgt vor dem Aufbringen des
Unterputzes bzw. der Bewehrung. Dibelbild beachten.

Bohren der Diibellécher

Nach ausreichender Erhartung des Klebers kann mit dem Boh-
ren der DUbellécher begonnen werden. Der Nenndurchmesser
des Bohrers muss dem Nenndurchmesser des Diibelschaftes
entsprechen. Schlagbohreinrichtungen oder Bohrhammer sind
nur bei Normalbeton oder Vollziegel zu verwenden. Die An-
schlagtiefe ist fur die Bohrtiefe einzustellen und muss die Veran-
kerungstiefe des Dlbels um mind. 10 mm Uberschreiten.

Fassadendammsystem, geklebt und gediibelt

— Kleber

Rondell

Dibel gemsR Zulassung

Dammplatte

—— bewehrter Unterputz

{— qgf. Zwischenbeschichtung

Dubelauswahl, Anzahl der Dubel in Abhangigkeit der Systemklassen,
Dubelschemata und sonstige Bestimmungen siehe Anhang ab Seite 61.



Dammplattenbefestigung (EPS)

Zusatzliches Diibeln - Variante I: Zusatzliches Diibeln - Variante Il:
Sto-Ecotwist Sto-Thermodiibel UEZ Il

Loch fur den Dubel entsprechend der
Dubelzulassung bohren.

Hinweis: Zuvor muss die Verklebung der
Dammplatten wie auf Seite 14 beschrie-
ben erfolgen. Die vorgegebenen Trock-
nungszeiten sind einzuhalten.

Anschlag am Setzwerkzeug entsprechend
der Dammstoffdicke einstellen.

Dubel einstecken.

Mit dem Setzwerkzeug den Dubel leicht
gegen den Dammstoff driicken. Den
Dubel mit gleichmaBigem Druck eindre-
hen, bis der Anschlag buindig mit der
Dammstoffoberflache ist.

Das kleine Loch in der Dammstoffoberfla-
che mit Sto-Ecotwist-Verschlusselement
oder Sto-Pistolenschaum SE schlieBen.
AbschlieBend mit Cuttermesser und
Schleifbrett eine planebene Oberflache
herstellen.

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Loch fiir den Dubel entsprechend der
Dibelzulassung bohren.

Hinweis: Zuvor muss die Verklebung der
Dammplatten wie auf Seite 14 beschrie-
ben erfolgen. Die vorgegebenen Trock-
nungszeiten sind einzuhalten.

Den Dibel in das Bohrloch einstecken, bis
der Dubelteller bundig auf der Damm-
platte sitzt.

Den thermisch entkoppelten Sto-Thermo-
duibel maschinell in den Dammstoff
versenken. Dabei bestimmt das Aufsatz-
werkzeug (Sto-Thermodubel MT) die
einheitliche Einschraubtiefe. Lastiger
Frasstaub entfallt, da der Dammstoff
komprimiert wird.

Das Sto-Thermo-Rondell EPS in die Dubel-
tellervertiefung einsetzen.

Mit dem Schleifbrett plan schleifen.
Das Ergebnis: eine geschlossene, ebene
Dammschicht, die nachtragliches Ab-
zeichnen der Dubel an der Fassade ver-
hindert.

Démmplattenbefestigung (EPS) | 17



Dammplattenbefestigung (EPS)

Zusatzliches Diibeln — Variante lll:
Sto-Schraubdiibel versenkt

Loch fur den Dubel entsprechend der
Dubelzulassung bohren.

Hinweis: Zuvor muss die Verklebung der
Dammplatten wie auf Seite 14 beschrie-
ben erfolgen. Die vorgegebenen Trock-
nungszeiten sind einzuhalten.

Mit dem Sto-Thermo-Senkfraser eine
Vertiefung fur den Sto-Schraubdubel in
den Dammstoff frasen.

Den Dubel in das Bohrloch einstecken, bis
der Dubelteller bundig auf der Vertiefung
der Dédmmplatte sitzt. AnschlieBend die
Dibelschraube eindrehen.

Das Sto-Thermo-Rondell EPS in die Dibel-
tellervertiefung einsetzen.

Mit dem Schleifbrett plan schleifen.
Das Ergebnis: eine geschlossene, ebene
Dammschicht, die nachtragliches
Abzeichnen der Dubel an der Fassade
verhindert.
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Zusatzliches Diibeln — Variante IV:
Sto-Schlagdiibel oberflachenbiindig

Vor der Verdibelung mussen die Damm-
platten geschliffen werden.

Hinweis: Zuvor muss die Verklebung der
Dammplatten wie auf Seite 14 beschrie-
ben erfolgen. Die vorgegebenen Trock-
nungszeiten sind einzuhalten.

Loch fur den Dibel entsprechend der
Dubelzulassung bohren.

Den Dubel in das Bohrloch einstecken, bis
der Dubelteller bundig auf der Damm-
platte sitzt.

n Den integrierten Nagel einschlagen,

sodass der Dubelteller biindig mit der

Dammstoffoberflache ist.
R

Aufgrund von Warmebriickenwirkung empfehlen wir diese Verdu-
belungsvariante nur, sofern Variante I, Il oder Il nicht ausgeftihrt
werden kénnen.

P AL -




Dammplattenbefestigung (EPS)

Zweilagige Verlegung

Bei Dammstoffdicken (> 20 cm), wie sie im Niedrigenergiehausbau und
auch z. B. bei Passivhausern Verwendung finden, ist eine zweilagige Verle-
gung der Dammplatten empfehlenswert. Die zweite Dammstofflage ist zur
ersten Lage ausreichend héhen- und stoBversetzt (keine durchgehende
Fuge!) auszufuhren.

d = Dammstoffdicke
x = mindestens 15 cm
y = ideal: halbe Plattenh6he, mindestens jedoch 15 cm

Durch die zweilagige Dammplattenverlegung lassen sich warmebriicken-
freie, einfachere Detailausbildungen (z. B. bei Fensteranschlssen) verwirk-
lichen.

Bei der Verlegung der zweiten Ddmmebene wird die Verklebung
aufgrund der geringeren Saugfahigkeit des Untergrundes (EPS) im
Floating-Buttering Verfahren empfohlen.

Ein Abspachteln der ersten Démmlage unmittelbar nach dessen
Verklebung und eine vollflachige Verklebung der zweiten Dédmmlage
nach Baufortschritt werden ebenfalls empfohlen.

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Bei einer erforderlichen (normativen)
mechanischen Befestigung kann bei
der zweilagigen Verklebung auf kirzere
und somit kostengtinstigere Dubel
zurlickgegriffen werden. Ortliche War-
mebriicken und die Gefahr von Diibel-
bildabzeichnungen sind eliminiert.

Vollflachiges Verkleben der zweiten
Dammlage.

Es wird generell empfohlen, die Eckver-
zahnung mit einem geeigneten Montage-
kleber (z. B. Sto-Turbofix) kraftschlissig
auszufthren, insbesondere bei Dammsys-
temen mit hohen Dammstoffdicken.

Hervorgequollener Kleber muss bei der
Eckverzahnung abgeschnitten werden.

Démmplattenbefestigung (EPS) | 19



Unterputz

Vorarbeiten vor dem Unterputz bei
EPS-Dammplatten

Vor der Applikation des Unterputzes muss sorgféltig gepruft werden,
ob die Dammplatten press gestoBen und plan geschliffen sind. Eine
fugenlose, planebene Flache vermeidet unter anderem Risse sowie
Fugenabzeichnungen auf der Schlussbeschichtung.

Unvermeidbare Fugen (= 2mm) zwischen
den Dammplatten mussen mit
Sto-Pistolenschaum SE geschlossen wer-
den. Den Fullschaum nach Trocknung
planeben abschneiden.

Fugen Uber 5 mm Breite sind nicht
zuldssig.

| Produkt-Tipp

Sto-Fiillschaumpistole

Bei der Sto-Fullschaumpistole

erlaubt der spezielle Konus das Anbrin-
gen von Reduziernadeln, die ein Fillen
von Hohlrdumen oder Ritzen sogar ab

1 mm maoglich machen.

N

i Dammplatten planeben schleifen. Der
b= Schleifstaub ist von der Fassade zu ent-
fernen.

20| Unterputz

Bewehrung von Laibungen

Der schlagregensichere Fenster- bzw. Turanschluss muss mit Sto-
Anputzleisten und/oder mit Sto-Fugendichtband hergestellt werden.
Bei Verwendung von Sto-Anputzleisten muss zundchst das Gewebe
der Anputzleisten an den Laibungsinnenseiten in den Unterputz einge-
bettet werden. Siehe Kapitel ,Fensteranschluss” auf Seite 39.

An Ecken von Fenster- und Turéffnungen
ist vor Auftragen des Unterputzes eine
Diagonalbewehrung anzubringen und in
den Unterputz einzubetten. Die Abmes-
sungen betragen min. 20 x 40 cm. Die
Langskante ist exakt auf den Eckpunkt
der Offnung zu setzen.

Die Laibungsinnenecken werden mit
Sto-Glasfasergewebe bewehrt, wobei die
Gewebeschenkel mindestens 10 cm lang
sein mussen.

Ausbildung der LaibungsauBenecken mit
dem Sto-Gewebewinkel Standard. Den
Gewebewinkel passend zuschneiden,
ansetzen und vollflachig in den Unterputz
einbetten. Der Gewebewinkel muss das
Gewebe an den Innenecken mindestens
10 cm Uberlappen.

Das Sto-Glasfasergewebe flachig tber die
gesamte Wand (die Offnung tberlap-
pend) in den Unterputz einbetten.



Unterputz

Bewehrung von Laibungen Bewehrung

Ertong dor abungiortowrd s

- gewebe im Winkel von 45

abgeschnitten. Der Zuschnitt muss sauber ¢ Die vorgegebenen Trocknungszeiten nach Verklebung der Damm-

und genau erfolgen, insbesondere in den platten sind einzuhalten.

Ecken. e Wahrend der Verarbeitung und Trocknungszeit des Unterputzes ist
auf einen ausreichenden Witterungsschutz zu achten.

Vor dem Aufbringen des Unterputzes
alle Kanten auf GewebeUlberstande
priifen und gegebenenfalls nach-
schneiden.

Im Bereich der Schnittkanten
das Gewebe nochmals in
den Unterputz einarbeiten.

Produkt-Tipp

Sto-Sturzeckwinkel

Der Einsatz des Sto-Sturzeckwinkels
zur Inneneck- und Laibungsausbil-
dung senkt die Lohnkosten, da die
Bewehrung der Laibungsinnenecken
entfallt.

Unterputz-Mindestdicken nach ONORM B 6400-1

Mindestdicke "
(mm)

5

8

Produktart des
Dammstoffes
gem. ON B 6000

Lage des
Textilglasgitters

it EPS-F, EPS-FS,

9 EPS-P, EPS-S, XPS-R
EPS-F, EPS-FS, EPS-P
auReres Drittel EPS-S, XPS-R, MW-PT,
DK-E, PUR-PT, WF-PT

"Etwaige Ausgleichsschichten sind nicht in die Mindestdicke einzurechnen.

Fur horizontale und vertikale Brandriegel, mit einer maximalen Breite
von 25 cm und unter Verwendung von Mineralwolle-Putztragerplat-
ten, kann die Unterputzdicke des Hauptsystems beibehalten werden.
Bei der Bestimmung der Unterputzdicke hat der Mittelwert von 5
Einzelproben zumindest die Mindestdicke gem. obiger Tabelle zu
betragen. Keine der Einzelproben darf die Mindestdicke um mehr als

Den Unterputz per Traufel oder maschi-
nell aufbringen. Den Unterputz in einer
Breite von 110 bis 120 cm volldeckend
auftragen.

Das Gewebe in den noch feuchten Unter-
putz einbetten. Die Gewebebahnen
mussen 10 cm Uberlappen. AnschlieBend
den Unterputz mit einer Flachenspachtel
glatten.

Produkt-Tipp

Bewehrungsgewebe

Das Sto-Glasfasergewebe ist flexibel und
verarbeitungsfreundlich. Das Gewe-
beformat mit seiner Breite von 1,10 m
deckt mit zwei Gewebebahnen (bei
horizontaler Gewebeeinbettung) exakt
eine GerUstlage ab.

Alternative: Sto-Abschirmgewebe

AES zum Schutz vor Elektrosmog.

Silo- und Maschinentechnik
Verschiedene Systemkomponenten
kénnen im Silo angeliefert werden.
Durch den Einsatz von Silo- und
Maschinentechnik ist eine rationellere
Verarbeitung moglich.

0,5 mm unterschreiten.

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. Unterputz | 21



Unterputz

Mittel- bis dickschichtige
Bewehrung mit StoLevell Novo

StoLevell Novo kann sowohl mittel- als auch dickschichtig
verarbeitet werden. Der Schichtdickenbereich ist vom Damm-

stoff abhangig:

EPS:

Mineralwolle:

Holzweichfaser:

PIR:

5-15mm

5-15mm

8-13mm

10-13 mm

22| Unterputz

Variante a: Verarbeitung in
zwei Arbeitsgangen

Den Unterputz aufziehen und anschlie-
Bend mit einer Zahntraufel (10 x 10 mm)
in die Richtung vorzahnen, in die das
Gewebe verlegt wird.

Nach kurzer Trocknungszeit Putzspritzer
entfernen und Flache mit einem Schleif-
brett ebnen. Flache anschlieBend ggf. mit
einem Besen entstauben.

Erneut Material auftragen und damit die
Zahnung fullen.

Material im Eckbereich nochmals vorlegen
und Sto-Gewebewinkel in den Unterputz
einbetten.

Das Gewebe in den noch feuchten Unter-
putz einbetten.

Die Diagonalbewehrung wird bei einem
mittel- bis dickschichtigen Systemaufbau
erst nach der Flachenbewehrung ausge-
fuhrt. Die diagonal verlegten Gewebe-
streifen beugen Rissbildungen an den
Ecken und Offnungen vor.

AnschlieBend den Unterputz mit einem
Flachenspachtel glatten.

Der Unterputz kann auch maschinell aufgetragen werden.

Die GewebestoBe mussen 10 cm Uberlappen. An Gebaudeoffnungen
(z. B. Fenster- und Turlaibungen) diagonal bewehren. Das Gewebe
muss im oberen Drittel der Unterputzschicht liegen. Die Unterputz-
schicht muss auf dem Gewebe min. 2 - 3 mm dick sein. Die angege-
benen Werte sin Richtwerte. Abhangig vom Anwendungsfall (z. B. in
Ecken und Laibungen) kann die Schichtdicke deutlich abweichen.




Schlussbeschichtung

Oberputz

¢ Sofern keine Rillenputzstruktur gewuinscht ist, kann bei
StoTherm Classic® die Zwischenbeschichtung entfallen.

e Wahrend der Verarbeitung und Trocknungszeit der Zwischenbe-
schichtung und/oder des Oberputzes auf einen ausreichenden
Witterungsschutz achten.

e Die Oberputze konnen in bis zu 800 Farbténen des StoColor Systems
getont werden.

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Nach Durchtrocknung des Unterputzes
den pigmentierten Voranstrich (Sto-Putz-
grund bzw. StoPrep Miral) mit einer
Walze vollflachig auf die Armierung
auftragen.

Nach Durchtrocknung der Zwischenbe-
schichtung/des Unterputzes erfolgt die
Verarbeitung des Oberputzes nass in nass.
Die Flachen mUssen ansatzlos beschichtet
werden.

Hellbezugswert

Bei Warmedamm-Verbundsystemen gel-
ten Grenzwerte fur den Hellbezugswert
der Schlussbeschichtung von > 25.

Der Hellbezugswert ergibt sich aus der
prozentualen Lichtmenge, die von einer
Oberflache reflektiert wird

(100 % = WeiB, 0 % = Schwarz).

Produkt-Tipp

StoColor X-Black ermdglicht es — nach
objektspezifischer Ruicksprache mit Inrem
Sto-AuBendienst vor Ort — bei StoTherm
Systemen Oberflachen herzustellen,

die die sonst tbliche Untergrenze des
Hellbezugswertes von 25 deutlich un-
terschreiten. StoColor X-Black reflektiert
die Infrarotstrahlung und schitzt Damm-
schicht, Unter- und Oberputz vor tempe-
raturbedingten Schaden.

StoSignature exterior Putzsystematik

Standard

Rillen- und Kratzputze gehéren zu den
Klassikern unter den Putzstrukturen.
Sowohl gerichtete als auch ungerichtete
Strukturen kénnen durch verschiedene
Kérnungen und Werkzeuge in ihrer
Oberflache zusatzlich modelliert werden.

Fine

Feine, ebene Flachen bestechen durch
ihre Reinheit und sind der Inbegriff von
Perfektion. Hier zeigen sich handwerkli-
che Kunstfertigkeit und die Qualitat des
Materials besonders deutlich.

Rough

Eine raue Oberflache mit grober Kérnung
gibt der Fassade Struktur und leichte
Tiefe. Im wechselnden Lichteinfall treten
die Effekte von Licht und Schatten hervor.

Linear

Gerade Linien verstarken die Wirkung des
wechselnden Lichteinfalls und heben
Konturen hervor. Ein virtuoser Umgang
mit dem Material — ob Bursten oder
Kammen, ob mit Reisig oder Metall

— macht die Fassade unverwechselbar.

Graphic

Graphisch gestaltete Putzoberflachen
bieten Raum fur einzigartige Konzepte
und ungewohnliche Muster. Mit Stem-
peln, Schablonen und eigens gefertigtem
Werkzeug entstehen echte Unikate an
der Gebdudehlle — ob in strenger
Geometrie, floralem Muster oder freien
Formen.

Schlussbeschichtung | 23



Bekleidungen

24| Schlussbeschichtung

StoDeco Fassadenelemente

Die StoDeco Fassadenelemente mit der
StoDeco Profilbligelsage auf MaB und bei
Bedarf auf Gehrung sdgen. AnschlieBend
alle Schnittkanten vollflachig mit einem
Handbesen (falls vorhanden, zusatzlich
mit Pressluft) entstauben.

StoDeco Coll weil anmischen. Mi-
schungsverhaltnis analog aktuell giltigem
Technischem Merkblatt. Kleber mit

der 10x10-mm-Zahntraufel auf die ange-
zeichnete Wandoberflache auftragen. Je
nach Unebenheit des Untergrundes die
Zahnung anpassen.

Den Kleber mit der 10x10-mm-Zahn-
traufel im Kreuzgang auf das StoDeco
Fassadenelement aufbringen. Dieses
Verfahren der Verklebung wird in der
Norm EN 12004 als kombiniertes Verfah-
ren (Floating-Buttering) beschrieben.
AnschlieBend einen umlaufenden Kleber-
wulst aufbringen.

StoDeco Fassadenelement nass in nass
einschwimmen und an der vorgesehenen
Position anbringen. Beim Anbringen muss
der Kleber rund um das StoDeco Fassa-
denelement gleichmaBig austreten.

Den oberhalb des Profils ausgetretenen
Kleber zu einer Hohlkehle ausbilden
(korrekte Wasserftihrung). An den ande-
ren Seiten den Kleber abziehen, damit
eine geschlossene Fugennaht um das
Element entsteht.

Im Anschluss werden die StoDeco Fassa-
denelemente beschichtet. Hier missen
die offenen Fugen mit demselben Be-
schichtungsaufbau beschichtet

werden.

StoBrick Klinkerriemchen

Vor der Verlegung von StoBrick grund-
satzlich durch das Armierungsgewebe
dibeln. Die Fassadendiibel vor dem
Verlegen verspachteln, anschlieBend
Klebemortel StoColl KM auftragen und
abzahnen.

Hinweis: Beim System StoTherm Classic®
muss die Flache vor dem Auftragen des
Klebemértels mit StoPrep Contact gestri-
chen werden.

Das exakte Einmessen der Flache ist
Voraussetzung fUr ein optimales Verlegen.
Klebemértel StoColl KM vollflachig auf-
tragen und mit der 10x10-mm-Zahn-
traufel vertikal abzahnen.

Eine Kratzspachtelung auf die Klinker
auftragen. Die Klinker in horizontal
schiebender Bewegung satt andricken.
Die Riemchen von den Gebaudeecken
ausgehend und mdglichst von oben nach
unten verkleben.

Fugen mit einem Schlauch oder einem
Fugeneisen glatt streichen. Somit sind die
Klinker mit Kleber umschlossen, ein
Hinterlaufen mit Wasser wird bis zur
endgultigen Verfugung vermieden. Ver-
unreinigungen bei Bedarf mit einem
Schwamm entfernen. Nach Durchtrock-
nung des Klebemortels

Fugen auskehren.

Lagerfuge und StoBfugen mithilfe eines
Fugeisens verfugen.
AnschlieBend den Fugenmortel mit dem
Fugeisen verdichten.

Wegen des hohen Eigengewichts der Schlussbeschichtung muss das
Fassadendammsystem durch das Gewebe verdiibelt werden. Als Be-
wehrungsgewebe ist grundsatzlich das Sto-Glasfasergewebe G einzu-
setzen. Feldbegrenzungsfugen missen vor Ausfiihrung der Arbeiten
definiert sein. Fur detaillierte Informationen zur Verarbeitung von
harten Beldgen muss die Verarbeitungsrichtlinie ,StoTherm Systeme
mit harten Beldgen” zwingend eingehalten werden.



Sockelausbildung

Sockeldammung im
Spritzwasserbereich

e Die Festlegung der GOK erfolgt vor Ausfiihrung der Ddmmung und
Abdichtungsarbeiten durch den Planer.

e Bei der Sockelddmmung im Spritzwasserbereich wird eine vorhan-
dene, bauseits vorgelegte Bauwerksabdichtung vorausgesetzt.

e Spritzwasserbereich ist tGberall dort gegeben, wo die Fassade durch
Spritzwasser belastet wird. AuBer dem Sockelbereich trifft dies z. B.
in Balkon-, Loggien- und Dachanschlussbereichen zu. Der Spritzwas-
serbereich ist min. 30 cm hoch.

e Das Niveau der fertigen Gelande- bzw. Belagsoberkante ist vor
Beginn der Arbeiten durch den Planer/Bauherrn festzulegen, damit
die Sockelausbildung des WDVS mit dem Terrain abschlieBt.

e Bei Dammplatten im Spritzwasser- und Perimeterbereich ist gene-
rell eine Verdiibelung Uber der Bauwerksabdichtung vorzusehen,
zumindest jedoch ab 30 cm oberhalb des Spritzwasserbereiches.
Dazu mussen die Dammplatten mindestens 40 cm aus dem Peri-
meterbereich reichen. Die im Spritzwasser- und Perimeterbereich
verwendeten Dammplatten konnen aufgrund der eingeschrankten
Maoglichkeit zur Verdibelung auch stehend verwendet werden.

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Fassadenbiindige Sockelausbildung

Fassadenbiindige Sockelausbildung

Kieber
Dammplatte

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung
Organischen Oberputz aufragen.
Dibel gem3R Zulassung

Rondell (Sto-Thermo Senkiraser

Wandkonstruktion

Sto-Sockelplatte (EPS-S) min. 30 cm iber
Gelandeoberkante einbauen
Stoflexylals Keber volfachi aufragen.

Hinweis: Empfehlung bei erhahter
Feuchtebelastung: Unterputz 2weifach it Stoflex
schlammen (Alternative: Unterputz mit StoFlexy).
2wischenbeschichtung -> StoPrep Q5.

Emplehlung: Sockelanstrich min. 30 cm dber
Gelandeoberkante auftragen

n

StoFlexyl als Trennschicht auftragen. &
N

StoFlenl als Schlamme min.
5 cm dber Gelandeoberkante
awefach auftragen (1. OAP)

Spritzschutzstreifen (Regenprallstreifen)
Abdichtung (bauseits vorhanden)
Schutaschicht 2. B. vieskaschierte Noppenbahn)
Perimeterdammplatte (bauseits vorhanden)

Sockel im Bereich von ca. 30 bis 50 cm
Uiber Geldndeoberkante mit 10 % wasser-
verdlnntem StoFlexyl vorstreichen (StoFle-
xyl 1:1 mit Zement anmischen). Trocken-
zeit einhalten.

Nach dem Abtrocknen StoFlexyl (1:1 mit

Zement anmischen) unverdinnt als Kleber
aufspachteln.

StoFlexyl zupfen.

Alternativ:
Abzahnen mit Zahntraufel 4x4 mm.

Bauseits vorhandene Sockeldammplatte
(EPS-P, XPS) mittels StoFlexyl stirnseitig
abspachteln und anschlieBend zupfen.

Alternativ:
Abzahnen mit Zahntraufel 4x4 mm.

Sockelausbildung | 25
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Sockelausbildung

Fassadenbiindige Sockelausbildung

Verarbeiter-Tipp:
StoSockelplatte vollflachig mit StoFlexyl
abspachteln (erhéhter Haftverbund).

Dammplatten wie ab Seite 14 beschrie-
ben verlegen.

Unterputz volldeckend auftragen.

Das Sto-Glasfasergewebe in den feuchten
Unterputz einbetten, wobei die Gewebe-
bahnen 10 cm Uberlappen mussen.

Achtung:
Das Sto-Glasfasergewebe darf nicht aus
dem Unterputz herausstehen.

Zwischenbeschichtung auftragen.

Verarbeiter-Tipp:

Sofern kein Rillenputz gew(nscht ist,
kann bei StoTherm Classic dieser Verar-
beitungsschritt entfallen.

Oberputz wie auf Seite 23 beschrieben
auftragen.

StoFlexyl 2-malig als Schlamme (1:1 mit
Zement, Zugabe von max. 10 % Wasser)
mind. 5 cm Uber Geldndeoberkante auf
Oberputz auftragen.

Unverzichtbar ist bei diesem Sockelab-
schluss ein funktioneller Regenprallstrei-
fen/Kiesbett.

Damit das Wasser absickern kann, sollte
eine 20 bis 30 cm breite Rollkiespackung
ausgebildet werden.

Das Dammsystem wird durch eine Nop-
penfolie sowie eine StoFlexyl-Schldamme
unter GOK zusatzlich geschutzt.

Produkt-Tipp

Sto-Panzergewebe ist verstarktes Glas-
fasergewebe. Es erhcht die Druckfestig-
keit in kritischen Bereichen (z. B. Ein-
gangssockelbereich) und ist besonders
bei der Ausbildung eines fassadenbun-
digen Sockels empfehlenswert.

Arbeitsschritte siehe Seite 31.



Sockelausbildung

Warmebriickenfrei

Variante |

Fassadendammung aufgesetzt auf riickspringende

Sockelddmmung

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Kleber

—— Rondell

|

? —

— Dilbel gemaR Zulassung
!’ —— bewehrter Unterputz

: —— ggf. Zwischenbeschichtung

i x—— Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

{—— Sto-Sockelprofil PH

{—— StoFlexyl als Kleber vollflachig auftragen.
Sto-Sockelplatte (EPS-S) min. 30 cm iiber
Gelandeoberkante einbauen

—— Diibel gemaR Zulassung

T~ Rondell (Sto-Thermo Senkfraser)
bewehrter Unterputz

qgf. Zwischenbeschichtung

Organischen Oberputz auftragen. S
Empfehlung: Sockelanstrich min. 30 cm iber £
Gelandeoberkante auftragen =3
Hinweis: Empfehlung bei erhahter A
Feuchtebelastung: Unterputz zweifach mit StoFlexyl |
L schlammen (Altemative: Unterputz mit StoFlexyl). |
2wischenbeschichtung -> StoPrep QS.
StoFlexyl als Schlamme min.

5 cm {iber Gelandeoberkante
2weifach auftragen (It. 0AP)

2O 2
OOCct30cm S O%)O

(@)
S e

Spritzschutzstreifen (Regenprallstreifen)

Abdichtung (bauseits vorhanden)
Schutzschicht (z. B. vlieskaschierte Noppenbahn)

Den unteren Schenkel des Sto-Sockel-
profils PH in die Fuge zwischen Sockel-
und Fassadendammung stecken.

Zur Verbindung der Sockelprofile

Sto-Sockelleistenverbinder L verwenden.

Die Verbinder bedarfsgerecht zuschnei-

den. Sie sollten mindestens so lang sein
wie die sichtbare Breite der Sockelprofil-
Unterseite.

Im StoBbereich Uberlappt der Gewebe-

streifen des Sockelprofils.

Unterputz im Bereich des Sockelprofils auf
die Dammplatten aufbringen. Anschlie-
Bend gelochten Schenkel und integrierten
Gewebestreifen des Sockelprofils in den
noch feuchten Unterputz einbetten.

Fladchenbewehrung wie auf Seite 21
beschrieben durchfuhren.

Das Sto-Glasfasergewebe biindig mit der
Tropfnasen-Oberkante abschneiden.

Nach Trocknung der Sockelbewehrung
die Fuge zwischen Sockelprofil und
Sockelddmmung reinigen. AnschlieBend
mit StoSeal F 505 schlieBen.

Zur Sockeldammung (EPS-P und EPS-S)
sinngemaB die Arbeitsschritte ,Sockel-
dammung im Spritzwasserbereich” und
,Fassadenbindige Sockelausbildung” auf
Seite 25 beachten.

Sockelausbildung |27
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Warmebriickenfrei

Variante Il

Rickspringende Sockelddmmung nach Démmung
der Fassade

28| Sockelausbildung

|
\‘ Dammplatte
i Rondell
: Diibel gemaR Zulassung
bewehrter Unterputz
qgf. Zwischenbeschichtung
Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.
Sto-Startprofil PH-K
Sto-Sockelprofil PH-A
Sto-Fugendichtband gemaR
Technischem Merkblatt
StoFlexyl als Kleber vollflachig auftragen.
| Sto-Sockelplatte (EPS-S) min. 30 cm iiber
| Gelandeoberkante einbauen
————Dilbel gemaR Zulassung
: —— Rondell (Sto-Thermo Senkfréser)
41— bewehrter Unterputz R
——— ggf. Zwischenbeschichtung
|
|
|
|
|
|

i#——— Organischen Oberputz auftragen.

Hinweis: Empfehlung bei erhohter
Feuchtebelastung: Unterputz zweifach mit StoFlexyl
schlammen (Alternative: Unterputz mit StoFlexyl).
Zwischenbeschichtung -> StoPrep QS.
Empfehlung: Sockelanstrich min. 30 cm iiber
Gelandeoberkante auftragen

StoFlexyl als Schiamme min.

>30cm
(Spritzwasserbereich)

Spritzschutzstreifen (Regenprallstreifen)
Abdichtung (bauseits vorhanden)
Schutzschicht (z. B. vlieskaschierte Noppenbahn)

Vor Beginn der Verlegearbeiten die Sockel-
hohe festlegen und mit einer Richtschnur
markieren.

AnschlieBend den Sockelbereich vorstrei-
chen mit StoFlexyl, 1:1 mit Zement ange-
mischt und mit 10 % Wasser verdunnt.

Sto-Startprofil PH-K entsprechend der
Sockelhéhe mit Sto-Schlagdibeln S UEZ 8
befestigen. Die Dubel im Abstand von
max. 30 cm anbringen. Wandunebenhei-
ten mit Sto-Unterlegscheiben ausgleichen.
Den Spalt zwischen Sockelleiste und
Wand mit Sto-Pistolenschaum SE
schlieBen.

Zur Verbindung der Sockelprofile Sto-
Sockelleistenverbinder L verwenden. Die
Verbinder passend zuschneiden. Im Eckbe-
reich Startprofil auf Gehrung schneiden.

Fassadendammplatten auf das Startprofil
aufsetzen.

Unterputz im Bereich des Sockelprofils auf
die Fassadendammplatten aufbringen.

Sockelprofil mithilfe des integrierten
Selbstklebebandes auf der Unterseite der
ersten Dammplattenreihe fixieren.

Gelochten Schenkel und integrierten
Gewebestreifen des Sockelprofils in den
noch feuchten Unterputz einbetten.
AnschlieBend erfolgt die Fldchenbeweh-
rung wie bei Variante |.

Auf der Unterseite des Sockelprofils
Sto-Fugendichtband Lento aufkleben.
AnschlieBend den Sockel ddammen.

Zur Sockelddmmung (EPS-P und EPS-S)
sinngemaB die Arbeitsschritte , Sockel-
dammung im Spritzwasserbereich” und
,Fassadenbuindige Sockelausbildung” auf
Seite 25 beachten.



Sockelausbildung

Warmebriickenfrei
Variante lll

Sockelanschluss bei nicht geddmmtem Sockel

Rondell

Dilbel gemaR Zulassung

Kleber

bewehrter Unterputz

+—— qgf. Zwischenbeschichtung

[
>50 cm

"s—— Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Sto-Startprofil PH-K

—— Sto-Sockelprofil PH

Hinweis: Mit der Unterkante der Dammplatte > 50
cm unter der Unterkante der Kellerdecke beginnen.

>30cm

(Spritzwasserbereich)

Schutzschicht (z. B. vlieskaschierte Noppenbahn)

Gefalle

Produkt-Tipp

Die Erstellung des unteren

Systemabschlusses mithilfe des

Sto-Startprofils PH-K und des Sto-Sockel-

profils PH bietet mehrere Vorteile:

e Ausladung leicht justierbar

o Flexibel: alle Dammstoffdicken zwi-
schen 60 und 200 mm werden mit
drei Startprofil-Varianten abgedeckt

e Stirnseite der Dammplatte geschlossen

Sto-Startprofil PH-K entsprechend der
Sockelhéhe mit Sto-Schlagdiibeln S UEZ 8
befestigen. Die Dubel im Abstand von
max. 30 cm anbringen. Wandunebenhei-
ten mit Sto-Unterlegscheiben ausgleichen.
Den Spalt zwischen Sockelleiste und
Wand mit Sto-Pistolenschaum SE
schlieBen.

Zur Verbindung der Sockelprofile Sto-
Sockelleistenverbinder L verwenden. Die
Verbinder passend zuschneiden. Im Eckbe-
reich Startprofil auf Gehrung schneiden.

AnschlieBend die Fassadendéammplatten
auf das Startprofil aufsetzen.

Sto-Sockelprofil PH in die Fuge
zwischen Fassadenddammung und
Sto-Startprofil PH-K einstecken.

Unterputz im Bereich des Sockelprofils auf
die Fassadendammplatten aufbringen.

Gelochten Schenkel und integrierten
Gewebestreifen des Sockelprofils in den
noch feuchten Unterputz einbetten.
AnschlieBend erfolgt die Flachenarmie-
rung wie bei Variante .

; /; Produkt-Tipp

Das Sto-Sockelprofil PH gibt es in drei
verschiedenen Tropfkantenausfiih-
" rungen:

_‘ | e Sto-Sockelprofil PH 3 mm fiir

/ dunnschichtige Unterputze

i e Sto-Sockelprofil PH 6 mm fir
¥ | mittelschichtige Unterputze
Iy o Sto-Sockelprofil PH 10 mm fiir

E= ; / dickschichtige Unterputze

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.
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Sockelausbildung

Unbeheizter Kellerbereich

Ungedammter Sockel bei unbeheiztem Kellerbereich

— Rondell

— Diibel gemaR Zulassung

Kleber

H——bewehrter Unterputz

/ ot— qgf. Zwischenbeschichtung

>50 cm

—— Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

H——Sto-Aufsteckprofil Perfekt

Sto-Sockelleiste Universal

Sto-Schi

Hinweis: Mit der Unterkante der Dammplatte > 50
cm unter der Unterkante der Kellerdecke beginnen.

>30cm
(Spritzwasserbereich)

Schutzschicht (z. B. vlieskaschierte Noppenbahn)

Gefalle

I —— =
Lo -30 cm)C%cg)ooOc%%
T o TS oSS

Googéggaé%

Spritzschutzstreifen (Regenprallstreifen)

Vor Beginn der Verlegearbeiten die So-
ckelhohe festlegen und mit einer Richt-
schnur markieren. Die Sto-Sockelab-
schlussleisten werden waagrecht montiert
und missen sauber aufliegen.
Wandunebenheiten mit Sto-Unterleg-
scheiben ausgleichen.

Befestigung

Leisteniibergang

Die Sto-Sockelabschlussleisten méglichst
immer in den duBeren Lochern der Leiste
befestigen. Zur leichteren Sockelleisten-
montage im vorderen Drittel Sto-Sockel-
leistenverbinder anbringen.

Den Spalt zwischen Sockelleiste und
Wand mit Sto-Pistolenschaum SE
schlieBen.

Eckstiick
Sto-Sockelabschlussleisten-Eckstlck mit
Dubeln.

Gebaudeecke

An Gebaudeecken Sto-Sockelabschluss-
leisten-Eckstlck verwenden. Die Leiste
passt sich dem Winkel der Ecke an. Fur
Gebauderundungen steht eine speziell
gekriimmte Sockelabschlussleiste zur
Verfugung.

Aufsteckprofil

Mithilfe des Sto-Aufsteckprofils Perfekt
stellt man die Mindestschichtdicke der
Bewehrung im Bereich der Sockelleiste
sicher. AuBerdem werden mit diesem
Profil von der Rolle die Sockelleisten-
StoBe Uberbriickt. Das Flachengewebe
wird bis zur Tropfkante gefthrt.

Sto-Sockelabschlussleisten in der erforder-

lichen Breite mit den Dubeln in einem
Abstand von etwa 33 cm befestigen.
Durch vorsichtiges Anbringen der Duibel
wird ein Verdrehen der Leisten vermieden.

Sockelleisten aus Aluminium besitzen eine hohe Warmeleit-
fahigkeit. Ein Sockelanschluss unter Verwendung der hier
gezeigten Sto-Sockelleiste Universal sollte daher nur dort ein-
gesetzt werden, wo folgende Bedingungen erfiillt sind:

e Das UntergeschoB ist unbeheizt.

¢ Die Kellerdecke wird gedammt.

e Die Fassadendémmung endet ca. 50 — 80 cm unterhalb der Kellerdecke.

o Die Sockelleiste wird mittels Unterlegscheiben bzw. Thermostopp vom
Wandbildner thermisch getrennt.
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AuBenwand/Systemiibergang

StoBgefahrdeter Bereich

Produkt-Tipp

Sto-Panzergewebe ist verstarktes Glas-
fasergewebe. Es erhéht die Druckfestig-
keit in kritischen Bereichen (z. B. Ein-
gangssockelbereich).

Unterputz aufbringen und anschlieBend
glatten.

Das Sto-Panzergewebe in den Unterputz
einbetten.

Tipp: Fur eine einfachere Verarbeitung
das Sto-Panzergewebe friihzeitig zu-
schneiden und plan auslegen.

Gewebe nicht Uberlappen, sondern
bundig stoBen.

Nach Trocknung des Unterputzes Flachen-
bewehrung, wie auf Seite 20 beschrie-
ben, aufbringen. Die Gewebebahnen mit
ausreichendem Versatz zu den StoBen des
Sto-Panzergewebes verlegen.

AuBenwand/Systemiibergang

Eckausbildung

Produkt-Tipp

Sto-Gewebewinkel
== FUr Eckausbildungen empfiehlt sich
cj&_ﬂ_"?,?-'«_"-"' *" der Einsatz von Eckwinkeln. Der
Sto-Gewebewinkel Standard ist ein
abgewinkelter Gewebestreifen
(Winkel 90°), verstarkt mit einer
Kunststoffschiene.

Sto-Rolleckwinkel

Alternativ: Der Sto-Rolleckwinkel Ideal
ist ein Kantenprofil mit variablem
Winkel und integriertem Glasfaserge-
webe. Vorteilhaft ist die stabile Kunst-
stoffkante.

An den Gebaudeecken mussen die
Dammplatten grundsatzlich verzahnt
verlegt werden. An AuBenecken ggf.
Uberstehende Dammplatten absagen.
Durch Schleifen der Dammplatten Plan-
ebenheit herstellen.

Unterputz im Eckbereich aufbringen.
AnschlieBend den Sto-Gewebewinkel
Standard andrtcken, ausrichten und in
den Unterputz einbetten.

Bei der Flachenbewehrung das
Sto-Glasfasergewebe an die Ecken
fuhren. Den Gewebewinkel mindestens
10 cm Uberlappen. Uberstehendes Ge-
webe abschneiden.

Hierzu Kapitel , Bewehrung von Laibun-
gen” auf Seite 20 beachten.

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.
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AuBenwand/Systemiibergang

Putzabschluss

\ Produkt-Tipp

Sto-Putzabschlussprofil

Zur Ausbildung sauberer Putzab-
schliisse empfiehlt sich der Einsatz

von Putzabschlussprofilen. Das
Sto-Putzabschlussprofil besteht aus
einem Profil mit Anschlag und integrier-
tem Glasfasergewebe. Ausfuhrungen in
3, 6, 10 und 15 mm stehen zur Verfu-

gung.

Vor Beginn der Verarbeitung die Putzab-
schlusshéhe festlegen.

Das Sto-Putzabschlussprofil ansetzen, in
den Unterputzmortel eindriicken und mit
der Wasserwaage ausrichten.

Das Putzabschlussprofil wird in den Unter-
putzmortel eingebettet, wobei tberflussi-
ges Material abgezogen und Uber dem
Gewebe des Profils glattgestrichen wird.

Zwischenbeschichtung und Oberputz
auftragen. Vorstehendes Material entlang
des Putzabschlussprofils abstreifen.

Von unten den Oberputz (Abb.
Natursteinputz StoSuperlit) an das
Sto-Putzabschlussprofil anschlieBen.

32| AuBenwand/Systemibergang/Untersichten

AuBenwand/Untersichten

Tropfkantenausbildung

Tropfkantenausbildung mit Tropfkantenprofil

{— Rondell

— Diibel gemaR Zulassung

Kleber

Sto-Tropfkantenprofil in

e Unterputz
L ,,,,,,, einlegen.
Rondell Kleber

—— Diibel gemaR Zulassung

bewehrter Unterputz

qggf. Zwischenbeschichtung

——— Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Produkt-Tipp

Sto-Tropfkantenprofil
Der Einsatz von speziellen Tropfkantenprofilen erméglicht eine kont-
rollierte Wasserableitung bei Regenbeaufschlagung.

Unterputz auf die Ecken des Bauteils
auftragen. Tropfkantenprofil-Ecksttick in
den frischen Unterputz einspachteln.

Sto-Tropfkantenprofil an das Eckstiick an-
schlieBen und in den Unterputz einbetten.



AuBenwand/Untersichten

Tropfkantenausbildung

Sto-Tropfkantenprofil ausrichten.

Das Sto-Glasfasergewebe bis zur Unter-
kante des Tropfkantenprofils heranfiihren.
Gewebe anschlieBend in den Unterputz
einbetten.

Tipp: Im Eckbereich kann der
Sto-Gewebewinkel Standard
verwendet werden.

GewebestoBe mindestens 10 cm Gber-
lappen.

Bauteilunterseite mit Sto-Glasfasergewebe
bewehren. Am Anschluss zur bewehrten
Fassade das Gewebe mindestens 10 cm
Uberlappen.

Nach Durchtrocknung des bewehrten
Unterputzes Zwischenbeschichtung und
Oberputz auftragen. Uberstehenden
Oberputz an den Kanten abziehen.

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Fenster und Tiiren

Fensterbanke

Fur detaillierte Informationen zum Einbau von StoFentra Profi empfeh-
len wir die Verarbeitungsrichtlinie StoFentra Profi.

Schlagregendicht

Die Fensterbank StoFentra Profi ist durch allseitig dichte Bord-
profile schlagregensicher. Der untere Teil des Bordprofils ist mit
der Fensterbank durchgehend verschweif3t.

Spannungsfrei
Die seitlichen, patentierten Bordprofile haben Dehnungskeder.
Diese elastische Lagerung nimmt thermisch bedingte Langen-
anderungen auf.

Systemanschliisse
Anschlisse an andere Bauteile missen durch eine Anschluss-
fuge mit einem Fugendichtband ausgebildet werden.

Produkt-Tipp

l StoFentra Profi besteht aus Fensterbank-
und Bordprofilen. Im Bordprofil-

Unterteil sind Dehnungskeder integriert,
die thermisch bedingte Langenande-
rungen aufnehmen. Verschiedene Va-
rianten bzw. objektbezogene Sonder-
anfertigungen runden das Sortiment von
StoFentra Profi ab.

Anschluss StoFentra Profi

Skizze (schematisch)

Grundriss

Grundriss

TrennschnittTrennband
Sto-Anputzleste gemaR
| Technischem Merkbatt oder
Sto-Fugendichtband gem3B
Technischem Merkblatt

T

Kleber

Dammplatte =3 cm

bewehrter Unterputz

qgf. Zwischenbeschichtung

Sto-GewebewinkelStandar

StoFentra Profi-
Rondell =
Dibel gema Zulassung

Oberputz und . Anstrich auftragen.

Sto-Fugendichtband gemg Technischem Merkblatt

Hohiraum volstandig démmen.
StoFentra Bordprofil Profi
StoFentra Profi

Hinweis: Lufdichtheit und
Befestigung der Fenster
gem3R Angaben des
Fensterherstellrs.
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Fenster und Tiiren

Einbau StoFentra Profi

Um die Anschlussfuge abzudichten,
Sto-Fensterbankband auf den Anschraub-
steg kleben und dieses jeweils ca. 5 cm
um die Ecke fuhren.

Fensterbank ansetzen, ausrichten und am
Fensterrahmen mit Fensterbankschrauben
befestigen.

StoFentra Fensterbankhalter im Abstand
von ca. 60 cm an der Unterseite der
Fensterbank anzeichnen und aufkleben.
AnschlieBend mit geeigneten Dibeln
befestigen.

Mit Sto-Pistolenschaum SE Hohlrdume
unter der Fensterbank ausschaumen.

Hinweis: Beim Unterschaumen Fenster-
bank abstutzen.

Zur Abdichtung der Anschlussfugen
Sto-Fugendichtband Lento bindig mit
den Dammplatten auf das Bordprofil und
die Fensterbankunterseite kleben.

Sto-Fugendichtband nicht unter Zug um
die Bordprofile kleben, da es nach dem
Ansetzen der zugeschnittenen Damm-
platte noch expandieren kénnen muss.

Wichtiger Hinweis

Falsch:
Das Fugendichtband ist nicht gestaucht,
somit ist keine Ausdehnung mdglich.

Richtig:
Das Fugendichtband ist gestaucht, somit
ist die Ausdehnung maglich.

Die Dammplatte am Fensterbank-Bord-
profil einmessen. Die spatere Oberflache
der Fensterlaibung muss btindig mit der
Innenseite des Bordprofils abschlieBen.

Nach Durchtrocknung des Damm-
plattenklebers Hohlraum zwischen
Fensterbank und Dammplatten mit
Sto-Pistolenschaum SE ausschaumen.



Fenster und Tiiren

Einbau StoFentra Duo

Wird bei einem Warmedamm-Verbundsystem eine zweite
Dichtebene im Bristungsbereich ausgebildet, ist die StoFentra
Duo die erste Wahl. Die Fensterbank setzt sich aus dem
StoFentra Fensterbankprofil sowie dem StoFentra Gleitprofil
Duo zusammen und wird nachtraglich eingebaut.

StoFentra Gleitprofil Duo mit minde-
stens 2 Schrauben befestigen.

5|

In die Aufkantung der StoFentra Gleitab-
schltisse und dazwischen alle zehn Zenti-
meter eine Kleberaupe mit StoColl Fix
quer zur Fensterbristung auftragen.

Das StoFentra Fensterbankprofil in die
StoFentra Gleitprofile Duo einlegen und in
das Kleberbett eindriicken.

StoFentra Fensterbankprofil am Fenster-
stock anschrauben.

Achtung:

Fugenausbildung zwischen StoFentra
Fensterbankprofil und StoFentra Gleitprofil
Duo aufgrund der Langenausdehnung der
Alu-Fensterbank berticksichtigen.

Das Abdeckprofil an den StoFentra Gleit-
profil Duo ankleben.

Das Abdeckprofil tberdeckt die Fugen

zwischen dem StoFentra Fensterbankpro-
fil und dem StoFentra Gleitprofil Duo.

Fertige zweite Dichtungsebene mit
StoFentra Duo.

Die Fensterbankmontage kann auch nach dem Verputzen der Fassade
erfolgen.

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.
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Fenster und Tiiren

Zweite wasserfihrende Ebene

Bei nicht schlagregendichter Fensterbank-Ausfuhrung (nicht in
sich dichten Fensterbanken) ist eine zweite wasserfihrende,
wannenfoérmige Dichtungsebene zwingend erforderlich.

Dabei wird das Uber die erste Dichtebene (Fensterbank) einge-
drungene Wasser auf der zweiten Dichtebene (z. B. StoFlexyl-
Schldamme) gesammelt und kontrolliert nach auBen abgeleitet.

Aufgrund des Ablaufes der handwerklichen Ausfihrung er-
folgt der Einbau der Fensterbank mit zweistufiger Abdichtung
in der Ausfiihrung in der Regel nach der Montage des WDV-
Systems.

Wichtig

Die Dichtigkeit im Eckbereich (Gewerkeloch — wo Fensterbank, Fens-
terrahmen, Anputzleiste und Laibung zusammentreffen) ist sicherzu-
stellen. Hohlstellen sind mittels Sto-Fugendichtband Lento oder
StoSeal F 505 zu schlieBen.

Dichtigkeit im Eckbereich

36| Fenster und Turen

Variante I) mit StoFentra Guard

Sto-Fentra Guard besteht aus neuartigen EPDM-Formteilen,
welche im Offnungsbereich an Briistung und Laibung auf den
WDVS-Dammstoff aufgeklebt werden und so die Schlagregen-
dichtigkeit gewahrleisten.

Das System bildet eine wasserdichte Wanne aus, auf der die
systemzugehdorige Sto-Fensterbank oder aber auch Steinfens-
terbanke (o. 4.) nachtraglich aufgebracht werden, welche die
Schlagregendichtigkeit selbst nicht erfdllen kénnen.

Vorbereitung/Dammkeil setzen

Zu Beginn StoPrim Butyl auf gereinigte
Fensterlaibung und Bristung applizieren
(ausschlieBlich bei StoTherm Wood und
StoTherm Mineral). Nach vollstandiger
Abtrocknung StoColl Fix als umlaufende
Klebewulst mit eingeschlossenem V auf
die Bristung auftragen. Sto-Dammekeil
EPS-F einsetzen und kraftschlissig an-
dricken. Alternativ kann Sto-Turbofix
Mini verwendet werden.

MaBermittlung Mittelstiick

Das StoFentra Guard Mittelstuick ist auf
Brustungbreite abzlglich 2x80 mm (Sto-
Fentra Guard Eckstiicke) abzulangen.
AnschlieBend wird die Positionierung des
StoFentra Guard Mittelstticks in der
BrUstung angezeichnet, das bedeutet
jeweils 80 mm von der Laibung links bzw.
rechts einmessen.

Verkleben

StoFentra Guard Mittelstick und Eckstu-
cke auf Laibungstiefe zuschneiden. Das
Mittelsttck auf den gereinigten Sto-
Dammkeil EPS-F an den zuvor angebrach-
ten Seitenmarkierungen luftblasenfrei
einkleben. Vorderkante nach hinten
klappen, Schutzfolie vom vorderen Klebe-
streifen entfernen und wieder zurtick-
klappen. Fest andrticken. Schutzfolie vom
StoFentra Guard Eckstlick entfernen und
vollflachig Uberlappend festkleben.



Fenster und Tiiren

Variante I) mit StoFentra Guard

StoSeal Band Elast Innenecken

Alle Uberlappungen mit einer Nahtrolle
sorgfaltig nacharbeiten. Darauf achten,
dass keine Lufteinschlisse unterhalb der
StoFentra Guard Eckstlicke entstehen.
Die StoSeal Band Elast Innenecken sind
exakt in die Bristungs-Ecken (linke und
rechte Seite) an allen drei Flanken (Fen-
sterlaibung/Fensterstock/zweite Dich-
tungsebene) ohne Lufteinschlisse einzu-
kleben. Fest und vollflachig mit einer
Nahtrolle andriicken.

StoSeal Band Elast

Offnungsbreite ausmessen, das StoSeal
Band Elast zuschneiden und der Lange
nach in der Mitte vorfalten. Den Schutz-
streifen halbseitig auf der Ruckseite
abziehen und am Fensterstock entlang
schlagregendicht ohne Lufteinschlisse
verkleben. AnschlieBend den unteren Teil
des StoSeal Band Elast am StoFentra
Guard ankleben und mit geeignetem
Werkzeug (Nahtroller) vollflachig und fest
andrlcken.

Unter- und Oberputz

Gewebefahnen der StoFentra Guard
Eckstlcke/Mittelstlicke und den Sto-
Gewebewinkel in den Unterputz ein-
betten. Die Unterputzarbeiten kénnen je
nach Dammsystem variieren (jeweilige
Sto-Verarbeitungsrichtlinie beachten).
StoFentra Guard Ecksticke sind in der
Laibung Uberputzbar. Eine Zwischenbe-
schichtung ist je nach Putzsystem erfor-
derlich. Die Schlussbeschichtung je nach
System auftragen und strukturieren.

Variante Il) mit StoFlexyl

Nachtraglicher Einbau Balkonaustritt

ing der Fenster

dichtheit und

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen
Zwischenbeschichtung StoPrep QS

Fugendichtstoff gemaR Technischem Merkblatt mit
Sto-Hinterfiillprofil

Sto-Fugendichtband gemaR Technischem Merkblatt

Sto-Balkonaustritt mit seitlicher Aufkantung und
Gefalle montieren.

bewehrter Unterputz

Kleberaupen aus StoColl Fix in Gefallerichtung
auftragen. Fensterbank im Gefalle verkleben.
Zweite Dichtebene mit StoFlexyl und StoGuard
Mesh herstellen.

Sto-Balkonaustritt mit
seitlicher Aufkantung und

o Gefalle montieren.
i. = 4cm Kleberaupen aus StoColl Fix
" in Gefallerichtung auftragen.
= I Fensterbank im Geflle
— verkleben. .
i Zweite Dichtebene mit
= = StoFlexyl und StoGuard Mesh
— s herstellen. —

y— Sto-Rolleckwinkel Ideal
[ Bei groReren Dammplattendicken Sto-Trittkonsolen
b PH einbauen.

i StoFlexyl als Schiamme min. 30 cm {iber
b Gelandeoberkante zweifach auftragen.
I Zwischenbeschichtung StoPrep QS

E Oberputz

i Ggf. Sockelanstrich min. 30 cm aber
i

I

]

|

|

|

|

|

|

|

(Spritzwasserbereich)

Gelandeoberkante auftragen.
StoFlexyl als Schlamme min.
5 cm (ber Gelandeoberkante

£ all
2weifach auftragen (t. OAP). m

0= 5|cm

y

S¢S ~30 cm 6;%@
—— =8
Spritzschutzstreifen (Regenprallstreifen)
Abdichtung (bauseits vorhanden)
StoFlexyl als Kleber vollflachig auftragen.
Sto-Sockelplatte
Schutzschicht (z. B. vlieskaschierte Noppenbahn)

s

Diese Einbau-Variante eignet sich insbesondere fir den
Sto-Balkonaustritt und fur den Einbau von Naturstein-Fensterbanken.

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Oberseite der Fassadenddmmung in
Schrége schneiden bzw. schleifen, um ein
Gefalle von 5° herzustellen.

Das selbstklebende StoGuard Mesh in
den Laibungsecken ca. 5 cm hoch verkle-
ben. Das Gewebe auBerdem vom unteren
Blendrahmen Uber den Balkonaustritt
bzw. die Bristung an die Fassade fihren.

Fenster und Turen
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Fenster und Tiiren

Variante Il) mit StoFlexyl

fur StoFlexyl 1:1 mit Zement anmischen D

und mit ca. 10 % Wasser verdinnen. Bei groBeren Ausladungen (z. B. Passivhaus) findet die warmebru-
AnschlieBend Fassade und Laibung armie- ckenfreie Konsole fur Balkon-/Tur-/Terrassenaustritte Verwendung.
ren. Fur den Einbau von Balkon-/Tur-/Terrassenaustritten sind im Abstand

von max. 75 cm Sto-Trittkonsolen mit einem seitlichen Abstand zur
Laibung von etwa 25 cm einzubauen.

Um die Anschlussfuge abzudichten,
Sto-Fensterbankband auf den Anschraub-
steg kleben und dieses jeweils ca. 5 cm
um die Ecke fuhren.

Sto-Fugendichtband Lento entsprechend
der Laibungstiefe auf die seitlichen Auf-
kantungen kleben.

Auf der ausgeharteten Dichtwanne
StoFlexyl-Zementgemisch in Form von
Streifen langs dem Gefalle aufbringen.

Verbaute Sto-Trittkonsole.

Hinweis: Alternativ kann die Verklebung
mit StoColl Fix ausgefuhrt werden.

Balkonaustritt bzw. Fensterbank in die
Dichtwanne einkleben ausrichten und am
unteren Blendrahmen anschrauben.
AnschlieBend unter dem Balkonaustritt
bzw. der Fensterbank austretenden
Kleber abziehen.
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Fenster und Tiiren

Fensteranschluss —
Allgemeine Hinweise

Fenster und Turen missen nach dem Stand der Technik so
befestigt sein, dass unzuldssige Bewegungen auszuschlie-
Ben sind. Entsprechende einschldgige Richtlinien (z. B.
ONORM B 5320 bzw. der RAL Glitegemeinschaft Fenster
und HaustUren) sind zu beachten.

Anschlisse des WDVS ersetzen nicht jene MaBnahmen, die
zur Erfullung der Anforderungen an die Schlagregen- und
Winddichtheit von Bauanschlussfugen gema ONORM B
5320 erforderlich sind, und stellen somit keinen schlagre-
gen- und winddichten Anschluss zum Baukérper dar.

Fenster- und TlranschlUsse sind mit geeigneten Anputzpro-
filen It. ON B 6400-1 auszufiihren.

Der Untergrund (z. B. Fensterrahmen) muss eben, trocken,
stabil und frei von Stoffen sein, die den Haftverbund beein-
trachtigen (z. B. Fett, Schmutz). Eine Reinigung wird emp-
fohlen. Eine Klebeprobe ist durchzufihren. Bei speziellen
(z. B. schmutzabweisenden) Oberflachenbeschichtungen

kann eine Vorbehandlung erforderlich sein (nach Ruckspra-
che mit den Tur- bzw. Fensterlieferanten).

Anputzleisten erst unmittelbar vor der Montage der angren-
zenden Dammplatten anbringen.

Ist die Lange des Anschlusses kleiner als 2,40 m, sind An-
putzleisten stoBfrei zu verarbeiten.

Ist die Lange des Anschlusses groBer, ist das Profil in
Originallange stets unten und der Zuschnitt oberhalb
einzusetzen.

Im Eckbereich (Fenstersturz) zuerst die vertikalen Anputzleis-
ten in maximaler Lange setzen und das waagerechte Profil
zwischen den vertikalen Profilen anbringen.

Die Sto-Anputzleisten im Uberblick - Empfehlung

Fensterposition und Grof3e

zuriickgesetzt in die Mauerwerkslaibung

Dammstoffdicke (mm) <=2m? <2-10m? <2m?

<160 mm
Varino" / Standard Pro / Bravo
<300 mm

Empfehlung seitens Systemlieferant

Bei Fensterformen und Abmessungen, die nicht in der Tabelle aufscheinen, sind daher
Anputzleisten vom Planer objektspezifisch zu definieren.

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

biindig mit dem Mauerwerk

vorgesetzt vor dem Mauerwerk
(in der Dammebene)

<2-10m? =2m? <2-10m?

Varino / Standard Pro” / Bravo

Varino / Standard Pro / Bravo”

Varino / Standard Pro / Bravo?

Die vorliegende Verarbeitungsrichtlinie schlieBt fassadenbiindig
gesetzte Fenster, Turen und Verglasungselemente bzw. Fensterele-
mente, die aus der (fertigen) Fassade herausragen, explizit aus!
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Fenster und Tiiren

Fensteranschluss
Variante | (Anputzleiste)

Lange der ersten vertikalen
Sto-Anputzleiste messen und Anputz-
leiste auf Gehrung zuschneiden.

Die Schutzfolie vom Klebeband

an der Leiste entfernen und die
Sto-Anputzleiste Bravo auf das Bordprofil
der Fensterbank aufsetzen. Bei anderen
Anputzleisten muss zuvor die Fuge zwi-
schen Bordprofil und Anputzleiste mit
Fugendichtband abgedichtet werden.
Sto-Anputzleiste ausrichten und gut an
den Fensterrahmen ankleben.

Die horizontale Anputzleiste zwischen
den vertikalen einpassen und ebenfalls
ausrichten und ankleben.

Hinweise: Immer zuerst die vertikalen
Anputzleisten anbringen. Zur Abdeckung
der Fenster kann die dafr benétigte Folie
auf dem integrierten Selbstklebeband der
Sto-Anputzleisten fixiert werden.

Nach Dammung der Fassade und ggf. der
Laibung (bei im Mauerwerk zurtickgesetz-
ten Fenstern/Turen) Unterputz auf die
Laibung aufbringen. Das Gewebe in den
Unterputz einarbeiten. Die Uberlappung
mit der Bewehrung der Laibung muss
mindestens 10 cm betragen.

Zur weiteren Bewehrung der Laibungen
Kapitel ,Bewehrung von Laibungen” auf
Seite 20 beachten.
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Fensteranschluss
Variante Il (Fugendichtband)

Unmittelbar vor Verlegung der Fassaden-
dammplatten Fugendichtband auf den
Blendrahmen aufkleben.

AnschlieBend erfolgt die Dammung der
Fassade und ggf. der Laibung (bei im
Mauerwerk zurlickgesetzten Fenstern/
Tdren).

Nach Bewehrung der Laibung (hierzu
Kapitel ,Bewehrung von Laibungen” auf
Seite 20 beachten) den noch feuchten
Unterputz mittels Kellenschnitt vom
Fugendichtband trennen. Der Oberputz
wird ebenfalls mittels Kellenschnitt vom
Fugendichtband getrennt.

Hinweis

Beim Verkleben der Dédmmung auf vorhandenen Folien ist die Klebe-
eignung derselben abzustimmen (eventuell Grundierung vorsehen).



Dachanschluss

Anschluss beliuftetes/ Anschluss nicht beliiftetes Dach

nicht beliiftetes Dach

Anschluss Traufe mit Dachiiberstand, beliiftet Traufen-Anschluss an Dachddmmung

(nicht hinterliiftet):

verrottu S .
Kleber

{—— Diibel geméR Zulassung
—— Rondell

— bewehrter Unterputz t—— Ober|

Kleber

—— ggf. Zwischenbeschichtung
+—— Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

t—— Diibel geméR Zulassung

— Rondell

Hinweis: angenommene, schematische
Dachsituation

Hinweis: Der Dachausbau ist bauseits
bauphysikalisch zu prifen (Dampfdiffusion,
Warmebriicken) und freigeben zu lassen!

Ein luckenloser, umhdllender, warmebriickenfreier Ubergang von
WDVS und Dachddmmung ist sorgfaltig zu planen und auszufthren.

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Hinweis: angenommene, schematische
Dachsituation

Hinweis: Der Dachausbau st bauseits
bauphysikalisch zu priifen (Dampfdiffusion,
o Al Warmebriicken) und freigeben zu lassen!

Entsprechend der Dachschrage schrag
geschnittene Dammplatten vorbereiten.
Die vorbereiteten Dammplatten ansetzen
und die Dachsparren anzeichnen. An-
schlieBend die Dammplatten passgenau
zuschneiden.

Zugeschnittene Dammplatten erneut
ansetzen und Vorderkante an der Dach-
untersicht und den Sparren anzeichnen.
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Dachanschluss

Anschluss nicht belliftetes Dach

42| Dachanschluss

Zur Abdichtung der Anschlussfuge
Sto-Fugendichtband Lento durchgehend
und biindig von innen an die angezeich-
nete Dammplattenvorderkante kleben.

Déammplatten vollflachig verkleben,
einsetzen und press gestoBen verlegen.
Aus handwerklichen Griinden muss
unterhalb der Passstlicke immer ein
Bereich ausgespart werden. Diesen erst
nach Verlegung der obersten Plattenreihe
einpassen.

Die Dachsparren umlaufend mit Klebe-
band abkleben.

Die Sto-Attikaprofile mit etwas Spielraum
einmessen und zuschneiden.

Unterputz aufbringen.

Sto-Attikaprofile mit etwas Abstand zum
Dachanschluss ansetzen und in den
feuchten Unterputz einbetten.

Im Rahmen der Flachenbewehrung
Sto-Glasfasergewebe an den Sparren
ansetzen und die Sparren ausschneiden.
Uberstehendes Gewebe an den Sparren
und Attikaprofilen abschneiden. Gewebe
anschlieBend in den feuchten Unterputz
einbetten.



Bauteilbefestigung

Produktiibersicht Montageelemente Montageelemente

StoFix Spirale

Zur nachtraglichen Befestigung von
leichten Bauteilen, z. B. Klingeln oder
Schilder.

Anschluss Rollladenfiihrung mit StoFix Rondell

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fenster
gemaB Angaben des Fensterherstellers.

%@

Sto- Anputz\elste gemaR Technischem Merkblatt
t—— oder Sto-Fugendichtband gemag Technischem

IR

Merkblatt
StoFix Rondell Rollladenfiihrungsschiene
Montageunterlage zur Befestigung leich- @
ter Bauteile, z. B. Rollladenfuhrungs- }
schienen, Schilder. [ S
—— StoFix Rondell
,,,,, e, 81— Sto-Gewebewinkel Standard_____________
I StoFentra Profi
Wandkonstruktion
Kleber
Rondell
StoFix Zyrillo Dilbel gemR Zulassung
Montageunterlage zur Befestigung leich- bewehter Unterputz
ter lLaste_rj, Z. B Lampen, Regenfallrohre, oo, Zvischenbescichtng
Kleiderbugeltréger.

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Befestigung Regenfallrohr

Wandkonstruktion

StoFix Quader ND Mini/Midi
Montageunterlage zur Befestigung leich-
ter Lasten, z. B. Lampen, Regenfallrohre,
Kleiderbugeltrager; Druckunterlage ftr
mittelschwere Lasten.

Rondell

Dilbel gemaR Zulassung

Kleber

Dammplatte

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.
Befestigung des

Regenfallrohres gemaR
Angaben des Herstellers

Abdichtung nach Erfordernis

StoFix Quader HD Maxi
Druckunterlage fur hohe Drucklasten,
geeignet z. B. flr Markisen oder
Gelander.

StoFix Zyrillo, StoFix Quader
ND Mini oder StoFix Quader
ND Midi

Rondell

Diibel gemaR Zulassung

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt. ) X
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. Bautellbefestlgung | 43



Bauteilbefestigung

Montageelemente StoFix Quader

StoFix Quader auf der Dammplatte an-
zeichnen. Alternativ StoFix Quader bei

StoFix Quader HD Maxi als Druckunterlage Verklebung der Dammplatten setzen.

fur Vordach-Auflagepfette und andere Bauteile

Kleber
Dammplatte

bewehrter Unterputz

agf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.
Dibel gemas Zulassung

Rondell

StoFix Quader HD Mani olflachig
verkleben.

Die markierte Flache aus dem Dammstoff
ausschneiden.

Markise

Befestigung der Markise gemag Angabe des
Tragwerksplaners

Achtung: Abdichtung einplanen (z.B.
Sto-Fugendichtband gema8 Technischem
Merkblatt)!

Schwerlastbeestigung im Untergrund

Kleber auf den StoFix Quader vollflachig
aufbringen und planeben in die Offnung
driicken.

StoFix Trawik F als Absturzsicherungsanschluss

Hinwes: uftdichtheit und Befestigung der Fenster
‘gemaB Angaben des Fensterherstellers.

Fugen mit Sto-Pistolenschaum SE aus-
schaumen. Hervorquellenden Schaum
nach dem Trocknen abschneiden und
planeben schleifen.

L % Sto-Anputzeiste gem3 Technischem Merkblatt
oder Sto-Fugendichtband gem3R Technischem

Merkblatt

Kleber

icke min. 3 cm

= —— bewehiter Unterputz

t—— qgf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Schwerastbefestigung im
Untergrund gema Angabe
des Tragwerksplaners

StoFi Tragwinkel gemaR
Technischem Merkblatt

Sto-Fugendichtband gemsB
Technischem Merkblatt

f Sto-Gewebewinkel Standard

f e ingebundenes Batel
Kleber volflachig auftragen. '.,

Den Quader mit einer Schraube mar-
kieren. Danach erfolgt bewehrter Unter-
putz und Oberputz. Im StoFix Quader
kénnen nach Fertigstellung der Fassade
Montageobjekte befestigt werden.

() Ausfiihrung der Absturzsicherung gemag Sto-Fensterbank
Angabe des Traqwerksplaners

Sto bietet fur alle notwendigen Montagen an der Fassade — vom
Postkasten bis zum Balkon — das passende Produkt an. Néhere Infor-
mationen zu den StoFix Montageelementen (MaBangaben, Bemes-
sungsgrundlagen fir den Planer, Lastaufnahme etc.) entnehmen Sie
bitte unseren produktspezifischen, technischen Unterlagen.
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Geriustankerverschluss

Produkt-Tipp

Sto-Geriistankerverschluss
GerUstanker hinterlassen Locher in der
gedammten und verputzten Wand. Zum
problemlosen Abdichten dieser Geristan-
kerlocher wird bei gleichzeitiger geringst-
moglicher Erkennbarkeit der Sto-Ger(st-
ankerverschluss aus impragniertem
Weichschaum eingesetzt.

Den Hohlraum hinter dem
Sto-GerUstankerverschluss mit einem
geeigneten Dammstoff ausfullen.
Den Sto-GerUstankerverschluss durch
Rollen zwischen den Handflachen
komprimieren.

Den komprimierten GerUlstankerverschluss
in das Geristankerloch einstecken.

Oberputz aufbringen und mit einem
Pinsel die Ubergange angleichen.

Gebdudedehnfugen

Dehnfugenausbildung

Sofern bauwerksbedingte Dehnungsfugen gegeben sind,
muUssen diese auch im WDVS ausgebildet werden. Hierfir
kommen sowohl expandierende Dehnfugenbander als auch
Schlaufenprofile zum Einsatz.

Produkt-Tipp

Sto-Dehnfugenprofile
Sto-Dehnfugenprofil Typ E fur ebene
Wandflachen, Typ V fur versetzte Wand-
flachen (Innenecken). Fugenbreite zwi-
schen 5 - 30 mm.

Wichtig: Die Dehnfugen mussen zur
Vermeidung von Warmebriicken mit
Déammstoff hinterfllt werden.

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.
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Gebdudedehnfugen

Variante I: Dehnfugenprofil

Unterputz auf die Fugenflanken und

ca. 20 cm der angrenzenden Flachen
aufbringen. Die Flanken der Dammplatten
sind mit Dammstreifen zu versehen und

Dehnfugenprofil, Flaichenanwendung

\/

< T
< allfallige Fugen unten und oben zu ver-
< schlieBen.

%

%

A

0

M

Sto-Dehnfugenprofil E einsetzen und in
die Armierungsmasse einbetten. Zur
gleichméaBigen Fugenausbildung wird als
Fixierung und Ausrichtung ein Polystyrol-
streifen eingesetzt.

Aus der Breite des Polystyrolstreifens
ergibt sich die Breite der Dehnfuge.

Dammstoffstreifen

Sto-Dehnfugenprofil Typ E

Wandkonstruktion
Rondell

Diibel geméR Zulassung

e
e Die Verarbeitung der Dehnfugenprofile

erfolgt von unten nach oben tberlap-
pend.

bewehrter Unterputz

qgf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Dehnfugenprofil, Eckanwendung

Unterputz auf die angrenzenden Flachen
aufbringen. Sto-Glasfasergewebe einbet-
ten. Dabei den Gewebestreifen des

Dehnfugenprofils ca. 10 cm Uberlappen.

Sto-Dehnfugenprofil Typ V.

Dammstoffstreifen

keine Verklebung

Dilbel gemaR Zulassung

Dehnfugenprofil unbedingt durch einen
Kellenschnitt vom Polystyrolstreifen
trennen.

Rondell

Kleber

bewehrter Unterputz

— qgf. Zwischenbeschichtung

+——— Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.
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Gebaudedehnfugen

Variante I: Dehnfugenprofil

Nach vollstandiger Durchtrocknung des
Unterputzes den Oberputz aufbringen
und strukturieren.

Dehnfugenprofil unbedingt durch einen
Kellenschnitt vom Polystyrolstreifen
trennen.

Polystyrolstreifen vorsichtig aus der Dehn-
fuge ziehen. AnschlieBend die Kanten
nochmals nacharbeiten.

Dehnfugenband Flache

Variante II: Dehnfugenband

==

Dammstoffstreifen

Sto-Dehnfugenband gemaR Technischem Merkblatt

——— Sto-Gewebewinkel Standard

Wandkonstruktion
Rondell

Diibel gemaR Zulassung
Kleber

bewehrter Unterputz

qgf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Dehnfugenband, Eckanwendung

Sto-Gewebewinkel Standard
Dammstoffstreifen

Sto-Dehnfugenband gemaR Technischem Merkblatt
keine Verklebung

Diibel gemaR Zulassung
Rondell

Kleber

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Dammplatte

bewehrter Unterputz

x—— qgf. Zwischenbeschichtung

+——— Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Gebdudedehnfugen
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Gebdudedehnfugen

Variante Il: Dehnfugenband

Unterputz auf die Fugenflanken und

ca. 20 cm der angrenzenden Flachen
aufbringen. Die Flanken der Dammplatten
sind mit Dammstreifen zu versehen und
allfallige Fugen unten und oben zu ver-
schlieBen.

Sto-Gewebewinkel setzen und Gewebe
beider Schenkel in den Unterputz einbet-
ten.

Die Verarbeitung der Gewebewinkel
erfolgt von unten nach oben. Die Gewe-
bewinkel werden von oben Uberlappend
angearbeitet.

Hinweis: Die Sto-Gewebewinkel haben
einen Gewebeuberstand von 10 cm fur
eine optimale Uberlappung.

Unterputz auf die angrenzenden Flachen
aufbringen. Sto-Glasfasergewebe einbet-
ten. Dabei das Gewebe des Gewebewin-
kels ca. 10 cm Uberlappen.

Ecken abziehen.
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Nach vollstandiger Durchtrocknung des
Unterputzes Sto-Dehnfugenband biindig
mit dem Unterputz auf eine Flanke auf-
kleben.

Sto-Dehnfugenband vor dem Aufbringen
des Oberputzes abkleben.

Oberputz aufbringen und strukturieren.

AbschlieBend den Klebestreifen bei noch
feuchtem Oberputz abziehen.
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Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.
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StoTherm Mineral

Zusatzinformationen zur
Verarbeitung

s

Hinweis

Die Informationen bis zur Seite 48 sind grundsatzlich auch fur das
mineralische Warmedamm-Verbundsystem StoTherm Mineral giltig.
Abweichungen werden auf den Folgeseiten beschrieben.

50| StoTherm Mineral/Ddmmplattenbefestigung (MW)

Dammplattenbefestigung (MW)

Kleben

~ Sto-Steinwolleplatte
Warmedammplatten aus Mineralwolle
(liegende Faser) nach ONORM EN 13162.

Lamellendéammplatte aus Mineral-
wolle

Warmeddmmplatte aus Mineralwolle
nach ONORM EN 13162. Hohe AbreiBfes-
tigkeit durch senkrecht stehende Fasern.

Verklebung der Démmplatten

Die Dammplatten sind unverzlglich nach dem Klebe-
mortelauftrag, spatestens jedoch nach 10 Minuten, einzudri-
cken, einzuschwimmen und anzupressen. Bei zu langer Stand-
zeit des Klebemortels auf der Dammplatte oder Wand bildet
sich am Klebemortel eine Haut, die zu Haftungs-

problemen fuhren kann.

Die Dammplatten sind passgenau im Verband zu verkleben,
dabei durfen zwischen den Dammplatten keine offenen Fugen
entstehen. Unvermeidbare Spalten missen mit gleichwertigen
Dammstoffen geschlossen werden. Zur Vermeidung von
Warmebrlcken darf in Fugen und zwischen PlattenstéBen kein
Klebemortel gelangen. Beschadigte Dammplatten dirfen nicht
eingebaut werden.



Dammplattenbefestigung (MW)

Kleben der Steinwolledammplatte Kleben der Lamellendammplatte

Randwulst-Punkt-Verklebung

Bei unebenen Untergriinden bis 1 cm/m.
Um die Haftung des Klebers zu verbes-
sern, wird der Kleber auf die Platte unter
Druck zunachst diinn aufgezogen. Da-
nach Auftragen einer umlaufenden
Kleberwulst am Plattenrand und drei
Klebepunkte in der Plattenflache.

Nach angedruickter Dammplatte muss die
Kleber-Kontaktflache am Untergrund
mindestens 40 % betragen.

Voliflachige Verklebung

Bei ebenen Untergriinden den Klebe-
mortel vollflachig auf die Dammplatte
auftragen. Abzahnung mit Zahntraufel
15 x 15 mm. Die Zahntraufel dabei nicht
zu flach halten. Zur Plattenfixierung
Schleifbrett verwenden.

Nach angedriickter Dammplatte muss die
Kleber-Kontaktflache am Untergrund
mindestens 80 % betragen.

Verlegung der Dammplatten
Dammplatten von unten nach oben dicht
gestoBen im Verband, an den Geb&ude-
ecken versetzt, verlegen. Die Platten satt
an die Wand andriicken. Hervorquellen-
den Kleber entfernen, um Warmebricken
zu vermeiden.

Abspachteln der Fuge zur Konvektions-
unterbindung zum Wandbildner It.
ON B 6400-1.

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Vollflachige Verklebung

Bei ebenen Untergriinden den Klebe-
mortel vollflachig auf die Dammplatte
auftragen. Abzahnung mit Zahntraufel
15 x 15 mm. Die Zahntraufel dabei nicht
zu flach halten. Zur Plattenfixierung
Schleifbrett verwenden.

Nach dem Andrticken der Dammplatte
muss die Kleber-Kontaktflache am Unter-
grund mindestens 80 % betragen.

Maschineller Klebemortelauftrag auf
die Wand

Bei ebenen Untergriinden Kleberwulst in
Schlangenlinien im Abstand von max.

10 cm auf die Wand auftragen.

Nach dem Andrticken der Dammplatte
muss die Kleberflachenanteil am Unter-
grund mindestens 80 % betragen.

Verlegung der Dammplatten
Dammplatten von unten nach oben dicht
gestoBen im Verbund, an den Gebaude-
ecken versetzt, verlegen. Die Platten satt
an die Wand andrticken. Hervorquellen-
den Kleber entfernen, um Warmebrlicken
zu vermeiden.

Dammplattenbefestigung (MW) | 51



Dammplattenbefestigung (MW)

Kleben und Diibeln Zusatzliches Dubeln Steinwolleplatte
Variante I: Sto-Thermodiibel - versenkt

Diibeln
StoTherm Mineral benétigt zur Verklebung generell eine Fassadenddammsystem, geklebt und gediibelt
VerdUbelung.

Beim Bohren der Dubellécher sind die Mineralwolle-PT mit stillste-
hendem Bohrer zu durchstoBen.

| — Wandkonstruktion
:7 Kleber

I Rondell

:7 Dilbel gemaR Zulassung
37 Dammplatte

:7 bewehrter Unterputz

— qgf. Zwischenbeschichtung

#—— Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Dubelauswahl, Anzahl der Diibel, Dibelschemata und sonstige Be-
stimmungen siehe Anhang ab Seite 62

Loch fur den Dubel entsprechend der
Dubelzulassung bohren.

Hinweis: Zuvor muss die Verklebung der
Dammplatten wie auf Seite 50 beschrie-
ben erfolgen. Die vorgegebenen Trock-
nungszeiten sind einzuhalten.

Den Dibel in das Bohrloch einstecken, bis
der Dubelteller bundig auf der Damm-
platte sitzt.

Den thermisch entkoppelten
Sto-Thermodubel maschinell in

den Dammstoff versenken. Dabei
bestimmt das Aufsatzwerkzeug
(Sto-Thermodubel MT) die einheitliche
Einschraubtiefe.
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Dammplattenbefestigung (MW)

Zusatzliches Dubeln Steinwolleplatte Zusatzliches Dubeln Steinwolleplatte
Variante I: Sto-Thermodiibel - versenkt Variante II: Sto-Thermodiibel - ober-

flachenbiindig

Das Sto-Thermo-Rondell MW in die

Dibeltellervertiefung einsetzen. Fassadendammsystem, geklebt und gediibelt

—— Wandkonstruktion

— Kleber vollflachig auftragen.

Mit dem Schleifbrett planeben eindricken.
Das Ergebnis: eine geschlossene, ebene
Dammschicht, die nachtragliches Ab-
zeichnen der Dubel an der Fassade ver-
hindert.

— Lamelle/Steinwolle

H—— Sto-Diibelkombischeibe, 140 mm

— Diibel gemaR Zulassung

—— bewehrter Unterputz

—— qgf. Zwischenbeschichtung

Die versenkte Verdiibelung mit dem Sto-Thermodubel Il UEZ ist nur
laut Anhang , Verdiibelung” méglich.

+—— Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

—— Wandkonstruktion

Kleber

Diibel gemaR Zulassung

Dammplatte
— bewehrter Unterputz

—— ggf. Zwischenbeschichtung

1§—— Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt. . X
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. Dammplattenbefestlgung (MW) | 53



Dammplattenbefestigung (MW)

Zusatzliches Diibeln Steinwolleplatte
Variante II: Sto-Thermodiibel - ober-

Zusatzliches Diibeln
Lamellendammplatte

flachenbiindig
1 LEo

Loch fur den Dubel entsprechend der
Dubelzulassung bohren.

Hinweis: Zuvor muss die Verklebung der
Dammplatten wie auf Seite 50 beschrie-
ben erfolgen. Die vorgegebenen Trock-
nungszeiten sind einzuhalten.

Den Dubel in das Bohrloch einstecken, bis
der Dubelteller bundig auf der Damm-
platte sitzt.

Die Dubelschraube eindrehen, sodass der
Dubelteller btindig mit der Dammstoff-
oberflache ist.

AbschlieBend EPS-Stopfen tber der
Schraube planeben einsetzen.

Aufgrund von Wérmebricken empfehlen wir diese Verdibelungs-
variante nur, sofern Variante | nicht eingesetzt werden kann.
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Loch fur den Dubel entsprechend der
Dubelzulassung bohren.

Hinweis: Zuvor muss die Verklebung der
Dammplatten wie auf Seite 50 beschrie-
ben erfolgen. Die vorgegebenen Trock-
nungszeiten sind einzuhalten.

Den Dubel mit aufgesteckter Dubelkombi-
scheibe 140 mm in das Bohrloch ein-
stecken, bis der Dubelteller bindig auf
der Dammplatte sitzt.

Die DUbelschraube eindrehen, sodass der
Dubelteller buindig mit der Dammstoff-
oberflache ist.

AbschlieBend EPS-Stopfen Uber der
Schraube planeben einsetzen.



Dammplattenbefestigung (MW)

Vertiefte Diibelmontage mit
Sto-Duibelversenkteller

Den montierten Dibelversenkteller in das
Bohrloch stecken.

Den Dubelversenkteller in den Dammstoff
dricken, bis der Versenkteller am Damm-
stoff anliegt.

Dubelschraube eindrehen, bis der Dubel-
versenkteller biindig an der Dammstoff-
oberflache anliegt.

Dubelversenkteller mit Mineralwolle-
Rondell abdecken.

Unterputz (MW)

Ausgleichen von Unebenheiten

Falls die Oberflache der verlegten MW-PT-Platten eine Aus-
gleichsschicht erforderlich macht, ist vor dem Herstellen des
bewehrten Unterputzes die Oberflache vollflachig mit Unter-
putzmértel als Ausgleichsschicht zu Uberziehen. Die erforderli-
chen Wartezeiten zwischen dem Aufbringen der Ausgleichs-
schicht und des bewehrten Unterputzes sind einzuhalten.

n 5 ,:ﬁ Aufbringen der Ausgleichsschicht.

Unterputz-Mindestdicken nach ONORM B 6400-1

Mindestdicke " Lage des P;‘;:’:‘t;:ﬁts
(mm) Textilglasgitters <
gem. ON B 6000
3 mitti EPS-F, EPS-FS,
9 EPS-P, EPS-S, XPS-R
5 EPS-F, EPS-FS, EPS-P,
auReres Drittel EPS-S, XPS-R, MW-PT,
8 DK-E, PUR-PT, WF-PT

" Etwaige Ausgleichsschichten sind nicht in die Mindestdicke einzurechnen.

Hinweis

Fur horizontale und vertikale Brandriegel, mit einer maximalen Breite
von 25 cm und unter Verwendung von Mineralwolle-Putztragerplat-
ten, kann die Unterputzdicke des Hauptsystems beibehalten werden.
Bei der Bestimmung der Unterputzdicke hat der Mittelwert von 5
Einzelproben zumindest die Mindestdicke gem. obiger Tabelle zu
betragen. Keine der Einzelproben darf die Mindestdicke um mehr als
0,5 mm unterschreiten.

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.
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Zusatzinformation zur Verarbeitung
von StoTherm PIR

Dammplattenbefestigung (PIR) 58
Zusatzinformationen zur Verarbeitung 58
Kleben 59
Kleben und Dlbeln 59
Dibeln mit Sto-Thermoduibel 60

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. | 57



StoTherm PIR mineralisch

Zusatzinformationen zur
Verarbeitung

Die Informationen bis zur Seite 48 gelten weitestgehend auch fur das
mineralische Warmedamm-Verbundsystem StoTherm PIR mineralisch.
Abweichungen werden auf den Folgeseiten beschrieben.
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Dammplattenbefestigung (PIR)

Kleben

Sto-Dammplatte PIR/BLF-S
(Blockfoam)

aus Polyisocyanurat-Hartschaum
nach EN 13165.

Format: 100 x 50 cm

Verklebung der Démmplatten

Die Dammplatten unverziglich nach dem Klebemértelauftrag,
spatestens jedoch nach 10 Minuten, eindrticken, einschwim-
men und anpressen. Abhangig von der Witterung kann sich
diese Zeit verkirzen. Bei zu langer Standzeit des Klebemortels
auf der Dammplatte oder der Wand bildet sich am Klebemortel
eine Haut, die zu Haftungsproblemen fthren kann.

Die Dammplatten sind passgenau im Verband zu verkleben,
dabei durfen zwischen den Dammplatten keine offenen Fugen
entstehen. Unvermeidbare Fugen missen mit einem geeigneten
Fullschaum geschlossen werden. Bei Fugen Uber 5 mm Breite
sind Dammstoffstreifen zu verwenden. Zur Vermeidung von
Warmebrlcken darf in die Fugen und zwischen die PlattensttBe
kein Klebemortel gelangen. Beschadigte Dammplatten durfen
nicht eingebaut werden.

Die Ddmmplatten mit dem Dosteba
Allzweck-Schneidegerat Modell SPEWE

1900M-24 oder mit einem Fuchsschwanz
zuschneiden.




Dammplattenbefestigung (PIR)

Kleben der Sto-Dammplatten PIR Kleben und Diibeln

Vollflichige Verklebung Untergriinde

Bei ebenen Untergriinden den Klebemor- Die Sto-Dammplatte PIR BLF-S muss zusatzlich zur
tel vollflachig auf die Dammplatte auftra-

gen. AnschlieBend mit einer Zahntraufel systemgerechten Verklebung mechanisch befestigt
(15 x 15 mm) abzahnen. Die Zahntraufel (verdbelt) werden. Dazu missen Dibel mit Europai-

dabei nicht zu flach halten. Zur Plattenfi- scher Technischer Zulassung verwendet werden.
xierung ein Schleifbrett verwenden.

Nach Andricken der Dammplatte muss
gewahrleistet sein, dass die Platte gleich-
maBig mit dem Untergrund verklebt ist.

Randwulst-Punkt-Verklebung

Bei unebenen Untergriinden bis 1 cm/m
eine umlaufende Kleberwulst am Platten-
rand auftragen sowie — je nach Platten-
format — drei bzw. sechs Klebepunkte in
der Plattenflache.

Nach Andricken der Dammplatte muss
der Klebeflachenanteil sowohl auf dem
Untergrund als auch auf der Dammplatte
mindestens 40 % betragen.

Verlegung der Dammplatten
Dammplatten von unten nach oben, press
gestoBen im Verband und an den Gebéude-
ecken versetzt, verlegen. Die Platten satt an
die Wand andrticken. Hervorquellenden
Kleber entfernen, um Warmebricken zu
vermeiden.

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt. N .
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. Dammplattenbefestlgung (P|R) | 59



Dammplattenbefestigung (PIR)

Diibeln Sto-Dammplatten PIR mit
Sto-Thermodiibel

Fassadendammsystem, geklebt und gediibelt

:T
H—— Wandkonstruktion

i Kleber

—— Dammplatte

—— Diibel gemaR bauaufsichtlicher Zulassung
—— bewehrter Unterputz

e Zwischenbeschichtung

- Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Loch fir den Dubel entsprechend der
Dubelzulassung bohren.

Hinweis: Zuvor muss die Verklebung der
Déammplatten wie auf Seite 58 beschrie-
ben erfolgen. Die vorgegebenen Trock-
nungszeiten einhalten.

Den Dubel so weit in das Bohrloch einste-
cken, bis der Dubelteller biindig auf der
Dammplatte sitzt.
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B Die DUbelschraube eindrehen, sodass

der Dubelteller bindig mit der Damm-
stoffoberflache ist.

AbschlieBend EPS-Stopfen tber der
Schraube planeben einsetzen.

j

Yy

._\\

g

Hinweis

Bei der Sto-Dammplatte BLF-S ist nur eine oberflachenbiindige Dubel-
montage moglich.

Die Verwendung des warmebrtickenfreien Sto-Schraubdiibels K-Race
wird empfohlen.
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Verdibelung der Dammplatten
Dibelsystemklassen
Dubelverbrauch
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Berechnungsbeispiel

Besonderheiten beim Passivhaus

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.
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Anhang

Verdibelung der Dammplatten

Diibelauswahl

Grundsatzlich mussen die DUbel eine Europaisch Technische
Zulassung (ETZ) besitzen. Der DUbel muss dem vorhandenen
Untergrund entsprechend den Nutzungskategorien gemafi
ONORM B 6400-1 zugeordnet sein. Diese sind:

Diibel Nutzungskategorien

Nutzungskategorie Fiir die Verwendung in

A Normalbeton

B Vollsteinen

C Hohl- und Lochsteinen

D haufwerksporigem Leichtbeton
E Porenbeton

H Holz- und Leichtbauuntergriinde

Kann der vorhandene Untergrund nicht den Nutzungskatego-
rien A, B oder C zugeordnet werden, sind Dibelausziehpri-
fungen auf der Baustelle durchzufthren.

Bei der Auswahl der DUbel und der Bestimmung der Dibellan-
gen ist folgendes zu beachten:

e Art und Dicke des Dammstoffs

e Wandbildner (tragféhiger Untergrund)

e bestehender Altputz

e bestehendes WDVS samt Kleber mit Unter- und Oberputz
e allfallige weitere nicht tragende Schichten

e Verankerungstiefe des Dubels

Bei Mantelbetonplatten und Mantelbetonsteinen muss die
Verankerung in den Kernbeton erfolgen.
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Ermittlung der Diibellange

GemdR WDV-Systemzulassung nur
zugelassene Diibel” — Auswahl ent-
sprechend Wandbaustoff, Untergrund
und Dammstoffdicke. Jeweilige liefer-
bare Diibelldngen sind zu beachten.

Mindestverankerungstiefe h
+ Altputzschicht a,

+ Klebemortelschicht a,

+ Dammstoffdicke d **

= erforderliche Diibellange *

" Diibel mit Europaisch Technischer Zulassung (ETZ) und Priifung nach ONORM

*  Ggf. zur nachsten Diibelldnge aufrunden

** Minderung bei Verwendung von Sto-Thermo-Rondell (d,) (nicht bei Sto-Thermodiibel
Il UEZ!)

Die Dubeleignung hinsichtlich erforderlicher Nutzungskategorie ent-
nehmen Sie bitte den Technischen Merkblattern bzw. dem Produktpro-
gramm.



Anhang

Diibelsystemklassen

Tabelle 1
Systemklassen EPS-F Polystyrol-Hartschaum (It. ONORM B 6400-1)

Mitglieder GPH (Giiteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum)

Verdiibelung T-Schema Verdiibelung W-Schema
oberflachen- versenkte mechanische Befestigung oberflachen- versenkte mechanische Befestigung
I()r:‘crl‘:c)e Rohdichte biindig (Verdiibelung) biindig (Verdtibelung)
me;hanische ) Sto-Thermo-diibel Sto-Eco-twist mgchanische ) Sto-Thermo-diibel Sto-Ecotwist
Befestigung (Verdu- Il UEZ 8 Befestigung (Verdu- Il UEZ 8
belung) UEZ 8/60 belung) UEZ 8/60
40 3
50 2
60 1
EPS-F m
A< 0,040 0 - 1
W/mK =
TR 150 80 . ! ! 2
90 1 1 2
100 1 1 1 1
>120 1 1 1 1

Fur alle Gbrigen Dammstoffe kénnen die relevanten Systemklassen in
den techn. Merkblattern nachgelesen werden.

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. Anhang | 63



Anhang

Diibelverbrauch

Anzahl der Diibel

Die Mindestanzahl der Duibel betrégt 6 Dubel/m?, die Hochstzahl
12 DUbel/m2. Nach der Einstufung des Dammstoffes in eine Sys-
temklasse durch den Systemhalter (Nachweis erforderlich) kann
Uber die Tabellen der Systemklasse 1 - 3 (laut ONORM B 6400-1),
in Abhangigkeit vom WDVS-Flachengewicht, vorherrschender
Windgeschwindigkeit (It. ONORM B 1991-1-4, Anhang A),

Tabelle 2

Gelandekategorie sowie Gebaudebezugshohe die Dibelanzahl
fur die Flache und die Randzone ermittelt werden. Die Festle-
gung des Randbereiches erfolgt durch den Planer gemaR
ONORM EN 1991-1-4.

Systemklasse 1 (= 0,5 kN) — Mindest-Diibelverbrauch Stk/m2 nach ONORM B 6400-1

Basiswindgeschwin- 1l (offenes Land)

E digkeit v, ; bis iR
&
o <10m <25m <35m
o~
- Fliche 6 6 6
ﬁ <232mis
% Rand 6 6 6
] Flache 6 6 6
H <25,1mls
$ Rand 6 8 8
Flache 6 6 8
<283 mls
Rand 8 8 10
Basiswindgeschwin- . Il (offenes Land)
- R . Bereich
£ digkeit v, ; bis
=
= <10m <25m <35m
m
v Flache 6 6 6
a <23,2mls
‘:: Rand 6 6 8
5 Flache 6 6 6
H <251 mis
3 Rand 6 8 8
Flache 6 8 8
<283 mls
Rand 8 10 10
Basiswindgeschwin- . Il (offenes Land)
- L . Bereich
£ digkeit v, ; bis
=
o <10m <25m <35m
wn
u Fliche 6 6 6
ﬁ <232mis
= Rand 6 8 8
£ Flache 6 6 6
H <25,1mls
$ Rand 6 8 8
Flache 6 8 8
<283 mls
Rand 8 10 10
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Gelandekategorie

111 (Vorstadt) IV (Stadt)
Gebaudebezugshéhen
<10m <25m <35m <10m <25m <35m
6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6
6 6 8 6 6 6
6 6 6 6 6 6
6 8 8 6 6 6
Gelandekategorie
11l (Vorstadt) IV (Stadt)
Gebdaudebezugshéhen
<10m <25m <35m <10m <25m <3m
6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6
6 6 8 6 6 6
6 6 6 6 6 6
6 8 8 6 6 8
Gelandekategorie
111 (Vorstadt) IV (Stadt)
Gebaudebezugshéhen
<10m <25m <35m <10m <25m <35m
6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6
6 8 8 6 6 6
6 6 8 6 6 6
8 8 10 6 6 8



Diibelverbrauch

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfiihrung nur schematisch darstellt.
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. Anhang | 65



Anhang

Diibelverbrauch

Tabelle 4
Systemklasse 3 (= 0,3 kN) — Mindest-Diibelverbrauch Stk/m2 nach ONORM B 6400-1

Gelandekategorie

Basiswindgeschwin- Il (offenes Land) Il (Vorstadt) IV (Stadt)
- digkei bi Bereich
E Igkervsihis Gebaudebezugshohen
>
; <10m <25m <35m <10m <25m <35m <10m <25m <35m
~N
u Flache 6 8 8 6 6 6 6 6 6
a <232mls
= Rand 8 8 10 6 8 8 6 6 8
%}
S Flache 6 8 8 6 8 8 6 6 6
H <251 m/s
It] Rand 8 10 10 8 10 10 6 8 8
Flache 8 10 10 8 8 10 6 6 8
<28,3mls
Rand 10 12 * 8 12 12 8 8 10
Geldndekategorie
Basiswindgeschwin- I (offenes Land) Il (Vorstadt) IV (Stadt)
- diakei bi Bereich
E igkeit v, ; bis Gebéudebezugshéhen
(=2l
g <10m <25m <35m <10m <25m <35m <10m <25m <35m
m
u Flache 6 8 8 6 6 8 6 6 6
a <23,2mls
g Rand 8 10 10 6 8 8 6 6 8
£ Flache 8 8 8 6 8 8 6 6 6
H] <251 mls
$ Rand 8 10 12 8 10 10 6 8 8
Flache 8 10 10 8 10 10 6 8 8
<283 mls
Rand 10 12 * 10 12 12 8 10 10
Gelandekategorie
Basiswindgeschwin- 1l (offenes Land) 111 (Vorstadt) IV (Stadt)
- digkei bi Bereich
= igkeit v, , bis Gebéudebezugshéhen
=2l
§ <10m <25m <35m <10m <25m <35m <10m <25m <35m
u Flache 8 8 8 6 8 8 6 6 6
a <232mls
= Rand 8 10 10 8 8 10 6 8 8
£ Flache 8 10 10 6 8 8 6 6 8
H <251 m/s
] Rand 10 12 12 8 10 10 8 8 8
Flache 10 10 12 8 10 10 6 8 8
<283 mls
Rand 12 * * 10 12 * 8 10 10

* Die Obergrenze von 12 Diibel/m2 wird {iberschritten

Fur Gebaude tber 35 m Hohe und einem Verhaltnis von Héhe zu Breite
von > 2, sowie fir WDVS mit einem Flachengewicht von > 50 kg/m2
muss der Planer einen gesonderten statischen Nachweis Uber die
Verdibelung fuhren.
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Anhang

Diibelschema

Die Dubel mussen geméB ihrer Anzahl pro m2 gleichmaBig verteilt werden. Der Duibel wird durch den Kleber oder in unmittelbarer Nahe
des Klebers gesetzt. Je nach Dammstoffart gelten spezifische Schemen zur Verdibelung der Dammplatten. Fiir Dammstoffe der Produktar-
ten expandiertes Polystyrol (EPS-F), Polyurethan-Hartschaum (PU-PT) und gebundene Mineralwolle (MW-PT) gelten folgende Schemen:

T-Schema, bei Produktart EPS-F (Plattenformat 100 x 50 cm, Verdiibelung nur oberflachenbiindig)

6 DUbel/m2

W-Schema, bei Produktart EPS-F, PU-PT (Plattenformat 100 x 50 cm)

8 Dubel/m?
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W-Schema, bei Produktart MW-PT, liegende Faser (Plattenformat 80 x 62,5 cm)
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W-Schema, bei Produktart MW-PT, liegende Faser (Plattenformat 120 x 40 cm)
) (o) (<] [*] [*] ) (<] (<] [*] (<] (<] [*] (<] (<] .
(<] [°] (<] (<] (<] (<] [°] Q [°] (<] [°] (o] (<] [°]
(o] 2] [*] [e] (] (o] o (=] o [°] (<] (5] <) (<] (<]
(<] (o] [+] o o o (<] o o (<] [°] (<] (<] (<]
(<] [°] (<] (<] (<] [} o (2 (<] (<] (o] (<] [} e
(<] (<} [°] (<] (<] o (] (] (] [e] 2 (<] (<] (<] (<] [}
6 Dubel/m2 8 Dubel/m? 10 Diibel/m?2 12 Dubel/m?
H-Schema, bei Produktart MW-PT, stehende Faser (Plattenformat 120 x 20 cm)
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Die Verdiibelung von Mineralwolle-Dammplatten MW-PT80 mit
stehender Faser (Lamellenplatte) ist nur in Verbindung mit der Sto-
Dubelkombischeibe 140 gestattet.

Fur Mineralwolle-Dammplatten ist die T-Verdibelung nicht zulassig.

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Anhang | 67



Anhang

Berechnungsbeispiel

Ermittlung der Diibelmenge eines WDVS nach ONORM B 6400-1

Beispielgebdude

GebdudemaBe:

Hohe des Gebaudes (H) 17 m
Lange des Gebaudes (L) 40 m
Breite des Gebaudes (B) 10 m

WDVS:
a) Geplanter Dammstoff:  EPS-F
Dammstoffstarke: 18 cm

b) geplante zusatzliche mechanische Befestigung:
- Sto-Thermoduibel Il UEZ 8/60
- Versenkte Verdibelung
- W-Schema

) geplanter Oberputz: 2 mm

Standort:
Wien, 23. Bezirk

Vorgehensweise

Schritte Warum?

1. Gebdudegeometrie
a) Hohe des Gebaudes sowie a) Einstufung nach Gebaudezugshohen
b) Hohen-/ Breitenverhaltnis b)HB<2

2. WDVS-Gewichtsklasse Ermittlung des WDV-Systemgewichts

3. WDV-Systemklasse Ermittlung der maRgelblichen Tragfahigkeit

4. Ortliche Lage des Objekts
a) Windzone a) Zuordnung zur jeweiligen Windzone
b) Gelandekategorie b) Einstufung nach Gelandekategorie

5. Tabelle Ablesen der erforderlichen Diibelmenge in
Stiick/m? fiir die Fassadenflache/Randzone

68| Anhang

Schritt 1: Gebaudegeometrie

\/
A

A
\

Giebel LLéngswand

Berechnung des Hohen-/Breitenverhaltnisses H/B

H = Gebdudehohe Uber First
B = Gebdudebreite (B, bzw. LLangswan o
Gebaudehohe tber First

B bzw. L

Giebel Langswand

W
B
Das H/B-Verhaltnis darf hochstens 2 betragen.

a) Gebdudebezugshéhen (< 10 m /<25 m/< 35 m)*

17m<35m* v
17 m < 25 m + Gebdudebezugshéhe =25 m

b) Hohen-/Breitenverhaltnis (Hohe / Breite < 2)*

17m/10m=170»<2 vV
17m/40m=043»<2 vV

Gebaude liegt innerhalb des erlaubten H/B-Verhaltnisses.*

Schritt 2: WDVS-Gewichtsklasse (< 20 / 30 / 50 kg/m?)

Systembestandteile Masse

Kleber 4,0 kg/m2
Dammung: 18 cm EPS-F (15 kg/m3) 2,7 kg/m2
Unterputz: 3 mm 4,5 kg/m?
Oberputz: = 2 mm 4,0 kg/m?
Systemgewicht 15,2 kg/m?

15,2 kg/m2 < 50 kg/m2* v
15,2 kg/m? < 20 kg/m? » WDVS-Gewichtsklasse < 20 kg/m?

* sonst gesonderter statischer Nachweis notig



Anhang

Berechnungsbeispiel
Ermittlung der Diibelmenge eines WDVS nach ONORM B 6400-1

Schritt 3: Bestimmung der WDV-Systemklasse (1/2/3)

+ Geplanter Dammstoff: EPS-F
+ W-Schema

* \ersenkte Verdibelung

* Sto-Thermodubel Il UEZ 8/60
* Dammstoffstarke:18 cm

Tabelle 1
Systemklassen EPS-F Polystyrol-Hartschaum (It. ONORM B 6400-1)

Mitglieder GPH (Giiteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum)

Verdiibelung T-Schema Verdiibelung W-Schema
oberflachen- versenkte mechanische Befestigung oberflachen- versenkte mechanische Befestigung
I()r:lcrl:; Rohdichte biindig (Verdiibelung) biindig (Verdibelung)
mechanische Sto-Thermo-diibel Sto-Rotofix mechanische Sto-Thermo-diibel
Befestigung (Verdi- 1l UEZ 8/60 Befestigung (Verdu- Il Sto-Ecotwist UEZ 8
belung) UEZ 8/60 belung) UEZ 8/60
40 3
50 2
60 1
EPS-F m
A < 0,040 0 .- 1
W/mK @
TR 150 80 - [ 1 2
90 1 1 2
100 1 1 1 1

> 120 1 1 @ 1

+> WDVS fallt It. Tabelle 1 auf Seite 63 in die Systemklasse 1

Schritt 4: Ortliche Lage des Objekts

a) Bestimmung Windzone (< 23,2/25,1/28,3 m/s)

+ Basiswindgeschwindigkeit fir Wien 23. Bezirk
25,1 m/s (It. ONORM B 1991-1-4)

b) Bestimmung Geldndekategorie (Il /111/1V)
+ Gelandekategorie Ill (Vorstadt, [t. ONORM EN 1991-1-4)

Diese Angaben sind vom Planer vorzugeben!

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt.
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. Anhang | 69



Anhang

Berechnungsbeispiel
Ermittlung der Diibelmenge eines WDVS nach ONORM B 6400-1

Schritt 5: Tabelle wahlen — Diibelanzahl ablesen

+ Systemklasse 1

+ WDVS-Gewichtsklasse < 20 kg/m?
+ Basiswindgeschwindigkeit 25,1 m/s
+ Geldandekategorie Il (Vorstadt)

+ Gebaudebezugshéhe <25 m

Tabelle 2
Systemklasse 1 (= 0,5 kN) — Mindest-Diibelverbrauch Stk/m2 nach ONORM B 6400-1

Gelandekategorie

Basiswindgeschwin- e Il (offenes Land) Il (Vorstadt) IV (Stadt)
. - ereic

£ L A Gebaudebezugshdhen

>

E <10m <25m <35m <10m <25m <35m <10m <25m <35m

o Fliche 6 6 6 6 6 6 6 6 6

a <232mls

= Rand 6 6 6 6 6 6 6 6 6

wv

S Flache 6 6 6 6 6 6 6 6

2 <25,1m/s

] Rand 6 8 8 6 8 6 6 6
Flache 6 6 8 6 6 6 6 6 6

<283 mls
Rand 8 8 10 6 8 8 6 6 6
Geldndekategorie
Basiswindgeschwin- 1l (offenes Land) 1l (Vorstadt) IV (Stadt)

- diakei bi Bereich

E igkeit v, , bis Gebaudebezugshohen

>

Z,‘ <10m <25m <35m <10m <25m <35m <10m <25m <35m

m

u Flache 6 c “ 6 6 6 6 6 6

v < e

7 <

8 - 6 6

+ erforderliche Diibelanzahl (Fldche / Rand): 6 Stk/m?
+ Keine Definition der Randzone erforderlich!

Sollte es im Randbereich zu einer erhéhten Dubelanzahl - verglichen
mit der Regelflache — kommen, so obliegt die Festlegung der Rand-
zone dem Fachplaner.

+ Diibelschema: W-Schema, bei Produktart EPS-F
(Plattenformat 100 x 50 cm) t. Schemata auf Seite 67

L] L] L] L] L] L] L] L] L] L]
° ° ° ° ° . ° ° ° ° ° e o o e o o
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6 Diibel/m? 8 Diibel/m? 10 Dubel/m? 12 Dubel/m?
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Passivhaus

Besonderheiten beim Passivhaus

Geriistverbreiterung

Es gilt, die Sicherheitsbestimmungen fur Arbeits- und Schutz-
geriste zu beachten. Nach diesen missen bei einem Gerust-
abstand > 40 cm besondere Vorkehrungen getroffen werden
(z. B. Innenkonsolen oder innenseitige Brust-, Mittel- und
FuBwehr).

Verbindliche Auskinfte sind einzuholen unter:

Arbeitsinspektorat
e www.arbeitsinspektion.gv.at

Baustellenkoordinationsgesetz-BauKG
e www.arbeitsinspektion.gv.at/baukg/baukg-Text.htm

Buak-Servicestation der Bauwirtschaft
e www.buak.at
e www.eval.at

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt
* www.auva.at

Dammstofflogistik

Es sei darauf hingewiesen, dass bei einem Passivhaus ca. die
2- bis 2,5-fache Menge an Dammstoff benétigt wird. Diese
beeinflusst die Baustelleneinrichtung bzw. -logistik. Wenn-
gleich die Lieferzeiten hoher Dammstoffdicken relativ kurz
gehalten werden kénnen, hat hierin die 2-lagige Ausfihrung
der Ddmmschicht mit gangigen Dicken, insbesondere bei
Nachlieferungen, einen weiteren Vorteil.

Passivhauszertifikat

Das System StoTherm Classic mit EPS der Warmeleitgruppe
040 und 031 wurde vom Passivhaus Institut Darmstadt (Prof.
Dr. W. Feist) in den verschiedensten Detailbereichen (z. B.
Fensteranschluss, Attikaausbildung, FuBpunkte, Sockelausbil-
dung) hinsichtlich Warmebrtickenwirkung berechnet und als
passivhaustauglich freigegeben bzw. zertifiziert.

Ein in dieser Art gepruftes WDVS bietet insbesondere in der
Konzeption von Passivhausern hinsichtlich gesamtheitlicher
Betrachtungen bzw. Bewertungen wesentliche Vorteile.

PASSIV
HAUS

geeignete

) Komponente
gepriifter
Anschluss ~ Dr. Wolfgang Feist

O

Hinweis: Eine Abbildung bzw. ein Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausfihrung nur schematisch darstellt. X X
Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. Besonderheiten Passivhaus | 71
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StoSignature exterior - | did it my way!
Fassadengestaltung mit individuellen Putzoberflachen

Putz und Farben sind fir die Fassadengestaltung ein Klassiker und laden zu immer neuen Interpretationen ein. Diese
Broschure stellt eine Reihe faszinierender Fassaden vor, denen Architekten und Handwerker mit Sto ihre ganz eigene
Handschrift verliehen haben.

StoSignature exterior bietet eine durchdachte Systematik an Materialkombinationen und Techniken fir die
Gebéaudehdille in Putz. Mit Services auf allen Ebenen ist Sto das Bindeglied von der Idee Gber die Planung bis zur

sicheren Umsetzung am Gebaude. So wird aus Gestaltungsvielfalt Wirklichkeit.

Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie die schopferischen Potenziale eines ganz besonderen Materials.

Sto = Bewusst bauen.
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